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Введение

1. Программа ориентирована на выявление профессионального уровня соискателей специальности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» по технической отрасли наук, степени их готовности к научной работе, широты диапазона аналитического и ассоциативного мышления. 
2. Предполагается, что программа очертит общий круг актуальной теоретической проблематики в области научных основ получения строительных материалов различного назначения и природы, включающая выбор сырья, проектирование состава, управление физико-химическими процессами структурообразования и технологией, обеспечивающими высокие эксплуатационные свойства изделий и конструкций при механическом нагружении и воздействии окружающей среды., будет способствовать выбору (или корректировке) темы исследований, конкретизации направлений научных разработок.

3. Данная программа охватывает следующие основные разделы: теоретические основы материаловедения, природные каменные материалы и изделия, неорганические вяжущие вещества, бетоны на неорганических вяжущих веществах, сборные бетонные и железобетонные конструкции, керамические и плавленные материалы и изделия, силикатные и асбестоцементные изделия, органические вяжущие вещества и материалы на их основе, полимерные материалы, теплоизоляционные и акустические материалы, лакокрасочные материалы, лесные материалы, металлы, применяемые в строительстве
4. Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации по строительству и архитектуре (программы – минимум), а также сотрудниками кафедры Технология вяжущих веществ и бетонов.
Раздел 1. Теоретические основы материаловедения
1. Обзор развития науки, практики производства и применения строительных материалов. 
2. Развитие производства материалов, обеспечивающих индустриализацию строительства, повышение их долговечности, экономию топливно-энергетических ресурсов.

3. Работа материалов в конструкциях, действие нагрузок, физико-химические воздействия среды. 
4. Выбор материалов для различных условий службы.

5. Основные сведения о строении вещества. Связь строения материала с его свойствами. 
6. Свойства строительных материалов. Факторы, влияющие на взаимосвязь свойств. Основные факторы и схемы возможного разрушения материалов. Экологическая безопасность строительных материалов и технологии их производства.

Раздел 2. Природные каменные материалы и изделия
1. Классификация горных пород. Свойства горных пород, зависимость свойств от строения и происхождения. 
2. Основные методы получения и виды природных каменных материалов. 
3. Физическое и химическое выветривание камней и меры по их защите. 
4. Комплексное использование отходов от обработки горных пород.

Раздел 3. Неорганические вяжущие вещества
1. Классификация. Способы оценки основных свойств. 
2. Химический и минералогический состав, свойства. Тиксотропия. Факторы, определяющие свойства вяжущего.

3. Теория твердения вяжущих веществ. 
4. Физико-химические основы получения вяжущих веществ с различными свойствами.

5. Воздушные вяжущие вещества: известь, гипс.Технология получения, особенности свойств и применения. Повышение водостойкости гипса, гипсоцементно-пуццолановое вяжущее.

6. Жидкое стекло, кислотоупорный кварцевый цемент, магнезиальное вяжущее.

7. Портландцемент. Сухой и мокрый способ производства, вопросы экономии тепловой энергии, химико-минеральный состав клинкера. Физико-химические основы схватывания и твердения. 
8. Структура и свойства цементного теста и камня. Основные факторы, влияющие на свойства цемента. Ускорение твердения, меры предупреждения коррозии. Разновидности портландцемента (быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и др.)

9. Роль минеральных добавок в цементе. Пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент.

10. Роль химических добавок в цементе. Пластифицированный, гидрофобный портландцемент.

11. Особые виды цемента: глиноземистые, расширяющиеся и безусадочные, напрягающий цемент.

12. Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), свойства и особенности технологии.

13. Многокомпонентные композиционные вяжущие на основе портландцемента и гипсового вяжущего, активных минеральных добавок, в том числе отходов промышленности и местных материалов, ПАВ, особенности технологии и свойств.

14. Фосфатные и шлакощелочные вяжущие.

Раздел 4. Бетоны на неорганических вяжущих веществах
1. Классификация бетонов. 
2. Материалы для бетона. 
3. Требования к наполнителям. Химические добавки: пластифицирующие, воздухововлекающие, ускорители твердения.

4. Принципы определения состава тяжелого бетона.

5. Структура, реологические и технические свойства бетонной смеси. Влияние на свойства бетонной смеси вида и расхода цемента, вида и крупности наполнителей, расхода воды и минеральных и химических добавок.

6. Структурообразование бетона. Влияние водоцементного отношения и химических добавок на период формирования структуры бетона.

7. Характеристики структуры бетона: общая и дифференциальная пористость, характер и концентрация новообразований.

8. Основные свойства бетона: прочность и деформативность, трещиностойкость, морозостойкость, водонепроницаемость – и основные факторы, влияющие на эти характеристики. Понятия о механике разрушения бетона.

9. Химическая коррозия бетона, меры борьбы с коррозией.

10. Легкие бетоны. Бетоны на пористом наполнителе и их разновидности. Особенности технологии и свойств пористых наполнителей. Особенности структуры, свойств и технологии. Теория прочности.

11. Ячеистые бетоны: пенобетоны, газобетоны.

12. Крупнопористые бетоны.

13. Мелкозернистые бетоны. Состав, структура, свойства.

14. Применение техногенных отходов в мелкозернистых бетонах.

15. Сухие строительные смеси различного назначения.

16. Специальные виды бетонов: гидротехнический, для защиты от радиоактивного излучения, жаростойкий и кислотостойкий.

17. Многокомпонентные бетоны для суровых условий эксплуатации: в жарком сухом или жарком влажном климате, в условиях Крайнего Севера и т.д.

18. Силикатные бетоны автоклавного твердения.

19. Строительные растворы, их составы, свойства, особенности применения.

19. Монолитный бетон. Особенности технологии монолитного бетона.

20. Полимербетоны: состав, технология, свойства, области применения.

Раздел 5. Сборные бетонные и железобетонные конструкции
1. Основные виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

2. Технология изготовления железобетонных изделий.

3. Приемка и разгрузка и хранение исходных материалов на заводах ЖБИ.

4. Приготовление бетонных смесей: дозирование, перемешивание и транспортирование бетонных смесей различных видов.

5. Армирование железобетонных конструкций: классификация, маркировка и свойства арматурной стали, изготовление арматурных элементов, армирование предварительно напряженных конструкций (зажимы, анкеры, методы натяжения).

6. Формование железобетонных изделий: виды и конструкции форм, подготовка форм, смазки для форм. Классификация методов формования.

7. Тепловая обработка бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Виды тепловлажностной обработки: пропаривание, контактный обогрев, электропрогрев, обогрев лучистой энергией, горячее формование, запаривание в автоклавах, гелиотермообработка.

8. Способы производства железобетонных изделий: агрегатно-поточный, конвейерный, стендовый и его разновидность – кассетный.

9. Производство объемных элементов.

10. Особенности производства изделий из легкого бетона на пористых наполнителях, газобетонов и газосиликатов, пенобетонов и пеносиликатов.

11. Технология бетонополимерных изделий.

12. Контроль качества при производстве железобетонных изделий.
Раздел 6. Керамические и плавленные материалы и изделия
1. Свойства глин как сырья для керамических изделий. Физико-химические основы производства керамики. Пластический сухой и шликерный способы изготовления керамических изделий. Механизация, автоматизация и роботизация производства.

2. Стеновые материалы: кирпич, эффективные керамические изделия. Изделия для полов и облицовки. Трубы. Черепица. Сантехнические и специальные изделия. Методы глазурования изделий.

3. Стекло и стеклянные изделия. Состав, строение и основные свойства стекла. Физико-химические основы производства. Обычное строительное стекло, специальные виды строительного стекла. Виды стеклянных изделий, применяемых в строительстве. Ситаллы, шлакоситаллы.

Раздел 7. Силикатные и асбестоцементные изделия 
1. Силикатные изделия автоклавного твердения, состав, теория автоклавного синтеза, виды изделий, структура и свойства. Силикатный кирпич, силикатные блоки.

2. Асбестоцементные изделия. Сырье. Физико-химические основы производства, основные технологические схемы. Основные виды изделий и важнейшие требования к ним.

Раздел 8. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе
1. Классификация органических вяжущих веществ. Битумы, состав, структура, свойства. Дегти. Улучшение свойств битумов полимерами. Физико-химические основы получения строительных материалов на основе битумов.

2. Гидроизоляционные мастики и растворы. Клеющие мастики. Асфальтовые бетоны и растворы: состав, структура, свойства. Особенности технологии и применения.

3. Кровельные материалы пергамин, рубероид, толь, изол, стеклорубероид и др. Способы получения, свойства, особенности применения.

Раздел 9. Полимерные материалы
1. Классификация полимерных материалов, применяемых в строительстве.

2. Основные компоненты пластмасс: связующие, наполнители, специальные добавки. Физико-химические основы получения и переработки полимерных материалов в строительстве. Основные свойства полимеров, их особенности. Связь состава и структуры материала с его свойствами.

3. Основные виды полимерных материалов: отделочные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, герметизирующие. Изделия из полимерных материалов: санитарно-технические, трубы, фитинги, фурнитура, пленки, погонажные изделия, материалы для полов, синтетические клеи.
4. Старение полимерных материалов и меры по увеличению их срока службы.

Раздел 10. Теплоизоляционные и акустические материалы
1. Строение и свойства теплоизоляционных материалов.

2. Физико-химические основы получения материалов волокнистого и высокопористого строения.

3. Органические теплоизоляционные материалы: основные виды, их свойства, особенности применения.

4. Неорганические теплоизоляционные материалы: основные виды, их свойства, особенности применения.

5. Акустические материалы: особенности строения и свойств. Звукопоглощающие материалы: особенности свойств, виды, применение.
Раздел 11. Лакокрасочные материалы
1. Основные компоненты лакокрасочных материалов: связующие, пигменты, наполнители, добавки. Красочные составы с неорганическими связующими и клеями из природного сырья. Олифы и масляные краски.

2. Краски на основе полимеров. Лаки и эмалевые краски

3. Кремнийорганические лаки и краски.

 4. Применение различных красочных составов в строительстве.
Раздел 12. Лесные материалы
1. Основные древесные породы, применяемые в строительстве. Особенности строения и свойства. Пороки древесины, гниение.

2. Изделия и конструкции из древесины.

3. Материалы на основе древесины: фанера, древеснослоистые пластики, арболит. Клееные изделия из древесины.

4. Рациональные области применения лесных материалов в строительстве.

Раздел 13. Металлы, применяемые в строительстве
1. Общие сведения о металлах и сплавах.

2. Диаграмма железоуглеродистых сплавов.

3. Основа технологии получения черных металлов. Термическая обработка. Состав и сортамент сталей.

4. Сварка металлов.

5. Цветные металлы и сплавы. Производство строительных изделий и конструкций из алюминиевых сплавов.

6. Рациональные области применения металлических изделий и конструкций.

Перечень вопросов к кандидатскому экзамену, осваиваемых на обязательных дисциплинах в рамках программы послевузовского профессионального образования

Дисциплина «Основы химического материаловедения».
1. Виды химической связи в конденсированном состоянии, межмолекулярные взаимодействия и их разновидности. 
2. Строение твердых тел. Типы кристаллической решетки. Элементарная ячейка и ее типы.
3. Правило фаз. Диаграммы состояния одно- и двухкомпонентных систем. Типы диаграмм состояния сплавов.
4. Диаграмма состояния «железо – углерод». Химические процессы при различных видах термообработка чугуна и стали во взаимосвязи с диаграммой состояния «железо – углерод».
5. Диаграммы состояния важнейших сплавов цветных металлов (медь-цинк, медь-олово, медь-никель, алюминий-кремний).
6. Диоксид кремния, его полиморфизм и химические свойства. Полимерное состояние кремнезема в кремнекислотах и силикатах. Роль  полимеризации кремнезема в процессах твердения портландцемента.
7. Оксид алюминия, его полиморфизм и химические свойства. Силикаты алюминия и алюмосиликаты. Диаграмма состояния «SiO2-Al2O3».
8. Диаграмма состояния «Na2O-SiO2». Силикатное стекло, его структура, получение и свойства. Растворимое и жидкое стекло.
9. Оксидная и неоксидная керамика, традиционные и современные методы ее получения.
10. Термические свойства органических полимеров. Кристалличность полимеров. Агрегатные и физические состояния аморфных полимеров.  Элементы теории высокоэластичного состояния полимеров.
11. Наноматериалы. Методы получения наночастиц, их особые физические и химические свойства. Термодинамика процессов с участием наночастиц.
Дисциплина «Современные физико-химические методы исследований строительных материалов»
1. Классификация методов исследования.

2. Современные физико-химические методы исследования. Особенности методов исследования строительных материалов.

3. Теоретические основы оптических методов исследования.

4. Электрохимические методы анализа.

5. Хроматографические методы анализа.

6. Методы рентгеновской и электронной спектроскопии.

7. Современные методы контроля качества строительных изделий: звуковые и ультразвуковые методы, механические неразрушающие методы контроля.

8. Радиационная дефектоскопия, люминесцентная дефектоскопия.

9. Нейтропографический метод контроля.

10. Термогравиметрический анализ.

Дисциплина «Сравнение методов определения свойств основных строительных материалов в Еврокодах и по ГОСТ РФ»
1. Классификация методов исследования основных свойств строительных материалов, применяемых в гражданском и специальном строительстве, в системе Еврокодов и ГОСТ РФ.

2. Сравнение методов определения свойств следующих строительных материалов по разделам:

керамические изделия, гипсовые, известковые и цементные вяжущие,

кладочные, штукатурные, монтажные, тампонажные растворы,

бетоны,
изделия из древесины,

полимерные, гидроизоляционные,

теплоизоляционные материалы и изделия.

3. Сравнение таких свойств как: средняя, насыпная и истинная плотности, влажность материала по массе и объёму, гигроскопическая влажность, водопоглощение по массе и объёму, водонепроницаемость, прочность при сжатии, изгибе, отрыве, прочность сцепления с подложкой, водопотребность, сроки схватывания, удельная поверхность для вяжущих веществ, методы определения жесткости смеси, подвижности методами осадки, погружения и расплыва конуса, растекаемости, подвижности растворов, их водоудерживающей способности, реологических свойств.
Дисциплина Методы исследований строительных материалов»
1. Процессы, происходящие при облучении вещества рентгеновским излучением (РИ).

2. Источники рентгеновского излучения. Составные части и типичный спектр рентгеновской трубки. 

3. Причины появления максимумов и минимумов на дифракционной картине.

4. Необходимые условия для наблюдения дифракции РИ.
5. Закон Бугера-Ламберта-Бэра из уравнений Гамильтона-Дарвина.
6. Трансляционная симметрия кристаллов. 

7. Основные факторы формирующие порошковую дифрактограмму. 

8. Основные узлы порошкового дифрактометра. 
9. Типы детектирующих систем. Основные особенности и недостатки. 

10. Виды геометрий съемки в дифракционном эксперименте.
11. Необходимые условия пробоподготовки. Особенности работы со строительными пробами. 

12. Сущность профильного анализа. Основные подходы. 

13. Виды профильных функций. Критерии правильности проведения профильного анализа
14. Основные трудности при описании профиля при изучении строительных материалов. 

15. Задачи, решаемые качественным рентгенофазовым анализом.

16. Этапы качественного рентгенофазового анализа. Порошковые базы данных. 
17. Особенности качественного анализа бетонов и строительных растворов. 

18. Основные методы проведения количественного рентгенофазового анализа и укажите основные различия между ними. 

19. Недостатки и преимущества стандартных и бесстандартного методов. 

20. Явления микроабсорбции. 
21. Метод  количественного фазового анализа с использованием корундовых чисел. 
22. Сущность метода Ритвельда.

23. Параметры, уточняемые при проведении анализа методом Ритвельда.
24. Критерии правильности проведенного уточнения. 

25. Текстурирование проб. Причины возникновения текстуры.

26. Модели описания текстуры. Модель Марча-Долласа.

27. Способы минимизации текстурирования проб строительных материалов. 

Дисциплина «Стеновые, изоляционные и отделочные материалы»

1. Роль и назначение стеновых материалов в современном строительстве. Разновидности стеновых материалов, тенденции в производстве и применении.

2. Основы технологии и структурообразование керамических стеновых материалов.

3. Основы технологии и структурообразование стеновых материалов на основе ячеистых бетонов.

4. Тепловые процессы в технологии керамических стеновых материалов. Тепло- и массообмен при сушке и обжиге.

5. Тепловлажностная обработка ячеистых бетонов. Тепло- и массообмен при ТВО, способы интенсификации.

6. Применение стеновых материалов в строительных системах, способы обеспечения их функционального назначения.

7. Роль и назначение изоляционных материалов в современном строительстве. Разновидности изоляционных материалов, тенденции в производстве и применении.

8. Способы структурообразования изоляционных материалов с учетом их назначения (тепло-звуко- или гидроизоляция).

9. Основы технологии и структурообразования теплоизоляционных материалов на основе волокнистого сырья.

10. Теплоизоляционные материалы ячеистой структуры. Структурообразование и способы получения.

11. Гидроизоляционные материалы на основе модифицированных битумов, структурообразование и способы получения.

Дисциплина «Полимерные строительные материалы. Технология»

1. Аморфное и кристаллическое состояние полимеров. Молекулярные и надмолекулярные структуры синтетических полимеров, иерархические структуры в природных полимерах. Ориентированное состояние полимеров.

2. Основные свойства полимеров, их особенности. Связь состава и структуры материала с его свойствами.

3. Основные реакции, лежащие в основе синтеза полимеров.

4. Методы синтеза полимеров в расплаве, в растворе, в эмульсии и в суспензии.

5. Классификация полимерных материалов, применяемых в строительстве.

6. Основные компоненты пластмасс: связующие, наполнители, специальные добавки. Физико-химические основы получения и переработки полимерных материалов в строительстве.

7. Основные виды полимерных материалов: отделочные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, герметизирующие. Изделия из полимерных материалов: санитарно-технические, трубы, фитинги, фурнитура, пленки, погонажные изделия, материалы для полов, синтетические клеи.

8. Старение полимерных материалов и меры по увеличению их срока службы.
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