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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы технологии художественной обработки си-

ликатных материалов» является теоретическая и практическая подготовка студентов в об-

ласти физико-химических основ процессов производства художественного стекла, кера-

мики и различных видов художественно-декоративных материалов и изделий из них, а 

также передача студентам знания по основам технологии производства и применения воз-

душных и гидравлических вяжущих веществ, цветных цементов, декоративных бетонов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 

Способен к выбору оп-

тимального материала и 

технологии его обра-

ботки для изготовления 

готовых изделий 

ПК-2 

Знает основные свойства и основы технологии 

производства таких материалов, как стекло, кера-

мика, гипс, цемент, декоративный бетон. 
З1 

Умеет выбирать оптимальные материалы для 

изготовления конкретных художественных изде-

лий. 
У1 

Имеет навыки обработки таких материалов, как 

стекло, керамика, гипс, цемент, декоративный 

бетон для изготовления готовых изделий 
Н1 

Готов к выбору техно-

логического цикла для 

создания художествен-

ных изделий из разных 

материалов 

ПК-9 

Знает основные переделы технологического цик-

ла производства для создания художественных 

изделий из таких материалов, как стекло, керами-

ка, гипс, цемент, бетон. 

З2 

Умеет выбирать технологию производства худо-

жественных изделий в зависимости от вида и ка-

чества сырьевых материалов и вида готового из-

делия. 

У2 

Имеет навыки разработки кратких технологиче-

ских схем производства художественных изделий 

из таких материалов, как стекло, керамика, гипс, 

цемент, декоративный бетон. 

Н2 

Способен к системати-

зации и классификации 

материалов и техноло-

гических процессов в 

зависимости от функ-

ционального назначе-

ния и художественных 

особенностей изготав-

ливаемого 

объекта 

ПК-12 

Знает основы систематизации и классификации 

материалов и технологических процессов в зави-

симости от функционального назначения изготав-

ливаемого объекта. 

З3 

Умеет решать практические и художественные 

задачи, опираясь на критерии оценки функцио-

нального назначения и художественных особен-

ностей готовых изделий. 

У3 

Имеет навыки анализа процесса на всех стадиях 

изготовления и в поиске новых решений при соз-

дании изделий из стекла, керамики, вяжущих ма-

териалов и декоративных бетонов 

Н3 

 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла Б.3 основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов». 

       Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 
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       Для изучения дисциплины «Основы технологии художественной обработки силикат-

ных материалов» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и компетенци-

ям студентов. 

         Студент должен: 

знать:  

- процессы, методы и технологии производства керамических материалов и изде-

лий из стекла;  

- основы гидродинамических, массо- и теплообменных процессов технологии ке-

рамики и стекла, декоративных бетонов;  

- ассортимент, состав и свойства выпускаемой продукции. 

уметь: 

- планировать и организовывать технологические процессы;  

- выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов; 

- определять количественные и качественные характеристики выпускаемой про-

дукции. 

владеть: 

- навыками проектирования технологических линий производства керамических 

материалов, изделий из стекла, вяжущих материалов и декоративных бетонов; 

- основами инженерных расчетов, необходимые для производства художественных 

изделий из керамики, стекла, вяжущих материалов и декоративных бетонов. 

 

Изучению дисциплины предшествует комплекс дисциплин как общеобразователь-

ных, так и художественно-эстетических, таких как «История технологии силикатов», «Ис-

тория искусств», «История декорирования», «Теория теней и перспектив», «Композиция», 

«Силикаты в различных агрегатных состояниях», «Технология моделирования простран-

ства и предметов» и др. Кроме этого  чтение лекций осуществляется параллельно с изуче-

нием дисциплин «Художественного материаловедения», «Компьютерного проектирова-

ния», «Покрытия материалов» и др. 

Дисциплина является предшествующей для следующих специальных дисциплин: 

«Дизайн», «Эстетика и функциональность силикатных материалов», «Малые архитектур-

ные формы, «Специальная технология художественной керамики стекла», «Технологии 

изготовления художественной керамики», «Технологии изготовления художественного 

стекла», «Технология декорирования художественных изделий из керамики», «Техноло-

гия декорирования художественных изделий из стекла». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _6___зачетных единиц_216__акад.часов. 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающих-

ся и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа с обу-

чающимися 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

-

ц
и

и
 Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
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Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Г
р

у
п

п
о
в
ы

е 
к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

История развития 

стекла, керамики и ху-

дожественных изделий 

из бетона. 

 Виды стекла и его 

свойства. Стекольная 

шихта. Теоретические 

основы стекловарения. 

5 
1,2,

3 
2 4 16  3 10 Устный опрос 

2 

Способы формования и 

обработки строитель-

ного и художественно-

го стекла. 

5 
3,4,

5,6 
2 4 2  3 12 Реферат 

3 

Классификация кера-

мики и свойства кера-

мических материалов. 

Сырьевые материалы, 

применяемые в кера-

мическом производст-

ве. 

5 6,7 2 6 6  2 10 Устный опрос 

4 

 Основные процессы и 

способы производства 

художественных кера-

мических изделий. 

5 8,9, 2 - -  4 12 Реферат 

5 

 Вяжущие материалы. 

Классификация вяжу-

щих. Воздушные вя-

жущие.  

5 

10, 

11, 

12 

2 8 4  3 9 
 

Устный опрос 

6 

 Гидравлические вя-

жущие вещества. Про-

изводство портландце-

мента и его разновид-

ности. Декоративные 

цементы. 

5 
13, 

14 
3 6 4  3 13 Устный опрос 

7 

Классификация бето-

нов. Свойства бетон-

ных смесей и бетонов. 

Способы получения. 

5 
15, 

16 
2 4 2  3 10 Устный опрос 

8 

Современные виды 

бетонов. Декоративный 

бетон. Особенности 

технологии и свойства. 

Их роль в современной 

архитектуре. 

5 17 2 4 -  4 14 Устный опрос  

9 

Сухие строительные 

смеси, классификация 

и области применения. 

5 18 1 - 2  2 9 
Контрольная ра-

бота 

 Итого  5  18 36 36  27 99 экзамен 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
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5.1. Содержание лекционных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

История развития стекла, 

керамики и художествен-

ных изделий из бетона. 

 Виды стекла и его свойст-

ва. Стекольная шихта. Тео-

ретические основы стекло-

варения. 

История развития и современное состояние силикатной 

промышленности. 

Стеклообразное состояние, классификация стекол. Ос-

новные технологические и физико-химические свойства 

стекол. 

Стекольная шихта. Главные и вспомогательные материа-

лы. Их классификация и разновидности. Требования, 

предъявляемые к стекольной шихте. Способы приготов-

ления. Контроль качества шихты. Теоретические основы 

стекловарения.. Стадии силикато- и стеклообразования, 

осветления, гомогенизации, студки и выработки. Ускори-

тели варки. Осветление стекломассы. Система «газ – 

стекломасса». Осветлители и их роль в получении качест-

венной стекломассы. Студка и ее роль в подготовке стек-

ломассы к выработке изделий 

2 

2 
Способы формования и об-

работки строительного и 

художественного стекла. 

Стадии и разновидности формования. Механические и 

термические явления при формовании. Влияние техноло-

гических факторов на процессы формования художест-

венных стеклянных изделий. Основное оборудование и 

инструменты для формования художественного стекла.  

Напряжения в формованных изделиях. Отжиг и закалка 

изделий. Механическая и химическая обработка стекла. 

Виды художественной обработки стекол. Основы техно-

логии художественных эмалей и декоративных ситаллов. 

2 

3 

Классификация керамики и 

свойства керамических ма-

териалов. Сырьевые мате-

риалы, применяемые в ке-

рамическом производстве. 

  

Макро- и микроструктура керамики. Пористость, прони-

цаемость, механическая прочность. Свойства керамиче-

ских материалов. Правильность формы и точность разме-

ров. Влияние свойств керамических изделий на эстетико-

потребительские свойства художественных изделий. 

Особенности требований для художественных керамиче-

ских изделий. Химический состав, строение и структура 

глинистых материалов. Пластические материалы. Водные, 

сушильные и термические свойства глин. Отощающие 

материалы. Плавни. Красители и пигменты. Составы ке-

рамических масс и глазурей. 

2 

4 

 Основные процессы и спо-

собы производства художе-

ственных керамических 

изделий. 

Основные стадии подготовки сырьевой шихты и керами-

ческих масс. Сушка керамических изделий. Процессы 

спекания и обжиг керамических изделий. Особенности 

обжига высокохудожественных изделий. Декорирование 

керамических изделий. Изделия из фарфора. 

2 

5 
 Вяжущие материалы. Клас-

сификация вяжущих. Воз-

душные вяжущие.  

Классификация вяжущих. Химический состав и свойства 

воздушных вяжущих. Дегидратация гипса. Технология 

получения гипсовых вяжущих. Требования, предъявляе-

мые к формовочному гипсу. Виды воздушной извести. 

Процессы, протекающие при обжиге и гашении извести, и 

технология еѐ получения. 

2 

6 

 Гидравлические вяжущие 

вещества. Производство 

портландцемента и его раз-

новидности. Декоративные 

цементы. 

Сырьевые материалы в производстве портландцемента. 

Способы производства. Основные физико-химические 

процессы, протекающие при обжиге клинкера и гидрата-

ции портландцемента. Коррозия портландцемента. Свой-

ства портландцемента. Основные виды портландцемента, 

технология получения и свойства. 

Виды декоративных цементов и требования к ним. Осо-

бенности технологии и свойства. Требования к сырьевым 

материалам для белого цемента. Отбеливание клинкера. 

Виды пигментов. Свойства белых и цветных цементов. 

3 



6 

7 

Классификация бетонов. 

Свойства бетонных смесей 

и бетонов. Способы полу-

чения. 

Классификация бетонов. Сырьевые материалы для их по-

лучения. Свойства бетонных смесей и бетонов. Приготов-

ление бетонных смесей. Причины и виды армирование 

бетона. Основы изготовления бетонных и железобетон-

ных изделий. 

2 

8 

Современные виды бетонов. 

Декоративный бетон. Осо-

бенности технологии и 

свойства. Их роль в совре-

менной архитектуре. 

Особенности технологии и свойства современных бето-

нов. Их роль в современной архитектуре. Самоуплот-

няющиеся и высокопрочные бетоны. Фибробетон. Про-

зрачный бетон.  

Изделия из декоративного бетона и основы их получения. 

Сырьевые материалы для декоративных бетонов. Особен-

ности технологии. Малые архитектурные формы из деко-

ративного бетона. Искусственный камень. 

2 

9 
Сухие строительные смеси, 

классификация и области 

применения. 

Классификация и области применения сухих строитель-

ных смесей. Затирочные материалы, применяемые для 

изготовления художественных панно из стекла и керами-

ки. 

1 

 

 

5.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание лабораторной работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 История развития стекла, 

керамики и художествен-

ных изделий из бетона. 

 Виды стекла и его свойст-

ва. Стекольная шихта. Тео-

ретические основы стекло-

варения. 

Определение общих  свойств  силикатных материалов  

Определение истинной, средней и насыпной плотности 

сырьевых материалов и вяжущих. Определение пористо-

сти и коэффициента плотности  материала.  

4 

2 Способы формования и об-

работки строительного и 

художественного стекла 

Основные физико-химические свойства стекол. 

.Определение плотности стекла и ситаллов методом гид-

ростатического взвешивания.  Определение предела 

прочности стекла при ударном изгибе. Определение тер-

мостойкости стекла. Определение кристаллизационной 

способности стекла. 

4 

3  Классификация керамики и 

свойства керамических ма-

териалов. Сырьевые мате-

риалы, применяемые в ке-

рамическом производстве. 

Определение физико-механических свойств керамических 

материалов. 

Определение кажущейся плотности, закрытой пористости 

 и водопоглощеиия изделий. Определение пористости при 

капиллярном подсосе 

6 

5  Вяжущие материалы. Клас-

сификация вяжущих. Воз-

душные вяжущие. 

Определение основных свойств гипсовых вяжущих. 

Определение стандартной консистенции (нормальной 

густоты) гипсового теста. Определение сроков схватыва-

ния гипсовых вяжущих материалов и влияния на сроки 

схватывания ускорителей  и замедлителей твердения. Оп-

ределение марки гипсовых вяжущих. Определение тонко-

сти (степени) помола. Определение водостойкости гипсо-

вых вяжущих. 

8 

6 Гидравлические вяжущие 

вещества. Производство 

портландцемента и его раз-

новидности. Декоративные 

цементы. 

Определение основных свойств портландцемента и белого 

цемента. 

Определение нормальной густоты цементного теста. Оп-

ределение сроков схватывания цементного теста. Опреде-

ление предела прочности при изгибе и сжатии образцов-

балочек из стандартных цементных растворов. Определе-

ние равномерности изменения объема цемента. 

6 

7 Классификация бетонов. 

Свойства бетонных смесей 

и бетонов. Способы полу-

чения. 

Определение подвижности и плотности бетонной смеси. 4 
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8 Современные виды бетонов. 

Декоративный бетон. Осо-

бенности технологии и 

свойства. Их роль в совре-

менной архитектуре. 

Определение свойств заполнителей для декоративного 

бетона. 

Определение модуля крупности песка и щебня. Опреде-

ление содержания пылевидных и глинистых частиц в за-

полнителе отмучиванием. 

4 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 История развития стекла, 

керамики и художествен-

ных изделий из бетона. 

 Виды стекла и его свойст-

ва. Стекольная шихта. Тео-

ретические основы стекло-

варения. 

 

Посещение художественных выставок и музеев. 12 

Основы расчета стекольной шихты для художественных 

изделий. 

4 

2 Способы формования и об-

работки строительного и 

художественного стекла. 

Особенности получения цветных стекол. Красители для 

стекла. Гутное декорирование стекла. 2 

3  Классификация керамики и 

свойства керамических ма-

териалов. Сырьевые мате-

риалы, применяемые в ке-

рамическом производстве 

Основы расчета керамических масс и глазурей для худо-

жественных изделий. 
6 

5  Вяжущие материалы. Клас-

сификация вяжущих. Воз-

душные вяжущие. 

Отличия строительного и формовочного гипса. Разработ-

ка модели и формы из гипса для литья художественного 

изделия. 
4 

6 Гидравлические вяжущие 

вещества. Производство 

портландцемента и его раз-

новидности. Декоративные 

цементы. 

Основы расчета состава сырьевой смеси для белого це-

мента. 
4 

7 Классификация бетонов. 

Свойства бетонных смесей 

и бетонов. Способы полу-

чения. 

Основы расчета состава бетонной смеси. 

2 

9 Сухие строительные смеси, 

классификация и области 

применения. 

Изучение видов и составов сухих штукатурок и области 

их применения. 2 

 

 

5.4. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам (при наличии 

выделенных часов контактной работы в учебном плане)-    не предусмотрены 

 

5.5. Самостоятельная работа  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 История развития стекла, 

керамики и художествен-

ных изделий из бетона. 

 Виды стекла и его свойст-

ва. Стекольная шихта. Тео-

ретические основы стекло-

. Пороки стекломассы. Причины их появления и меры 

предупреждения. Газовые, стекловидные и кристалличе-

ские пороки. Использование пороков при получении ху-

дожественных изделиях. 
10 
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варения. 

2 Способы формования и об-

работки строительного и 

художественного стекла. 

.Влияние технологических факторов на процессы формо-

вания художественных стеклянных изделий. Основное 

оборудование и инструменты для формования художест-

венного стекла. 

12 

3 Классификация керамики и 

свойства керамических ма-

териалов. Сырьевые мате-

риалы, применяемые в ке-

рамическом производстве. 

Гетерогенные системы, кристаллическая и стекловидная 

фаза керамики. Особенности строения и свойства. Ис-

пользование местного сырья и отходов производства. Ви-

ды керамических масс. 

10 

4  Основные процессы и спо-

собы производства художе-

ственных керамических 

изделий. 

Особенности сушки и обжига керамических изделий. 

Влияние состава сырьевых материалов на сушку и про-

цессы спекания. 
12 

5  Вяжущие материалы. Клас-

сификация вяжущих. Воз-

душные вяжущие.  

Особенности получения высокопрочных и высокообжи-

говых гипсовых вяжущих. Водостойкие гипсовые вяжу-

щие. Технология получения изделий из гипсовых вяжу-

щих. 

9 

5  Гидравлические вяжущие 

вещества. Производство 

портландцемента и его раз-

новидности. Декоративные 

цементы. 

Технология и свойства алюминатных цементов и цемен-

тов на их основе. Вяжущие низкой водопотребности. Тех-

нология их получения, области применения и особенно-

сти использования. 

13 

7 Классификация бетонов. 

Свойства бетонных смесей 

и бетонов. Способы полу-

чения. 

Особенности технологии и свойства мелкозернистых бе-

тонов. Требования к материалам для их получения. 
10 

8 Современные виды бетонов. 

Декоративный бетон. Осо-

бенности технологии и 

свойства. Их роль в совре-

менной архитектуре. 

Высокопрочные самоуплотняющиеся бетоны. Прозрач-

ный бетон. Особенности состава, технология получения и 

свойства. 14 

9 Сухие строительные смеси, 

классификация и области 

применения. 

История развития сухих штукатурных смесей. Их виды, 

особенности составов и области применения. 9 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Курс включает в себя лекционные и лабораторные занятия. В процессе освоения 

дисциплины предусмотрена также самостоятельная работа студента, которая направлена 

на изучение теоретического материала, а также выполнение заданий, поставленных перед 

студентами на практических занятиях. 

Для полного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Посетить курс вводных лекций, на которых будут раскрыты основные темы изучае-

мой дисциплины, даны рекомендации по самостоятельной подготовке, справочные 

материалы для изучения, а также индивидуальные задания к практическим занятиям.  

При прослушивании лекции курса, рекомендуется составить краткий конспект лек-

ций. 

2. Самостоятельно подготовиться к проведению каждого лабораторного занятия в тре-

буемом объеме: изучить необходимый теоретический материал и решить индивиду-

альные задания. Для более полного усвоения материала рекомендуется составить 

краткий конспект лекций при изучении теоретического материала в рамках самостоя-

тельной работы. 
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3. На лабораторных занятиях: освоить на конкретных примерах методы и методики ре-

шения научно-технических задач при производстве художественных изделий из раз-

личных материалов.  

4. Решить поставленные задачи в рамках промежуточной контрольной работы. 

 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Код компе-

тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-2 + + + + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + + + + 

ПК-12  +  +  + +  + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Очная форма обучения 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код пока-

зателя ос-

воения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

ц
ен

и
-

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Р
еф

ер
ат

 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 

З1 + + + + + 

У1 +  + + + 

Н1   + + + 

ПК-9 

З2 + + + + + 

У2 +  + + + 

Н2   + + + 

ПК-12 

З3 + + + + + 

У3 +  + + + 

Н3   + + + 

ИТОГО + + + + + 

 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена для студентов, 

обучающихся по очной форме обучения 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый уровень 

освоения 
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«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Не знает значи-

тельной части про-

граммного мате-

риала, связанного 

с основными свой-

ствами и основами 

технологии произ-

водства таких ма-

териалов, как 

стекло, керамика, 

гипс, цемент, де-

коративный бетон, 

допускает сущест-

венные ошибки в 

ответах 

Теоретическое 

содержание курса, 

связанного с ос-

новные свойства и 

основы технологии 

производства та-

ких материалов, 

как стекло, кера-

мика, гипс, це-

мент, декоратив-

ный бетон, освое-

но частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера 

Обучающийся 

твердо знает мате-

риал, связанный с 

основными свой-

ствами и основами 

технологии произ-

водства таких ма-

териалов, как 

стекло, керамика, 

гипс, цемент, де-

коративный бетон, 

грамотно и по су-

ществу излагает 

его, не допуская 

существенных не-

точностей в ответе 

на вопрос 

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, свя-

занный с основными 

свойствами и основами 

технологии производства 

изделий из керамики, 

стекла, гипса, декоратив-

ного бетона, исчерпы-

вающе, последовательно, 

четко и логически строй-

но его излагает 

У1 

Не научился выби-

рать оптимальные 

материалы для 

изготовления кон-

кретных художе-

ственных изделий; 

не может подби-

рать оптимальное 

оборудование для 

проведения техно-

логических про-

цессов, необходи-

мых для изготов-

ления изделия из 

керамики, стекла, 

гипса, декоратив-

ного бетона  

Допускает много 

неточностей, ис-

пытывает затруд-

нения в примене-

нии теоретических 

положений, свя-

занных с выбором 

материалов для 

изготовлением 

изделия из кера-

мики, стекла, гип-

са, декоративного 

бетона; путается в 

технологических 

циклах. 

Правильно приме-

няет теоретические 

положения при 

решении практи-

ческих вопросов и 

задач, связанных с  

выбором опти-

мальных материа-

лов для изготовле-

ния конкретных 

художественных 

изделий; научился 

подбирать обору-

дование изготов-

ления изделия из 

керамики, стекла, 

гипса, декоратив-

ного бетона  

Умеет выбирать опти-

мальные материалы для 

изготовления конкретных 

художественных изделий. 

изделий из керамики, 

стекла, гипса, декоратив-

ного бетона, свободно 

справляется с подбором 

оптимального оборудо-

вания для проведения 

технологического про-

цесса; четко справляется 

с вопросами и другими 

видами применения зна-

ний, причем не затрудня-

ется с ответом при видо-

изменении заданий, ис-

пользует в ответе матери-

ал из литературы, пра-

вильно обосновывает 

принятое решение. 

Н1 

Большинство пре-

дусмотренных 

программой обу-

чения учебных 

заданий, связан-

ных с обработкой 

таких материалов, 

как стекло, кера-

мика, гипс, це-

мент, декоратив-

ный  и с инженер-

ными расчетами 

для производства 

этих изделий не 

выполнено, каче-

ство их выполне-

ния оценено чис-

лом баллов, близ-

ким к минималь-

ному. 

Обучающийся 

имеет знания толь-

ко основного ма-

териала, но не ус-

воил его деталей, 

допускает неточ-

ности, 

грубые ошибки 

при выборе техно-

логии обработки 

таких материалов, 

как стекло, кера-

мика, гипс, це-

мент, декоратив-

ный бетон для из-

готовления гото-

вых изделий 

 

Владеет необхо-

димыми навыками 

и приемами для 

выполнения по-

ставленных задач, 

связанных с обра-

боткой стекла, ке-

рамики, гипса, 

цемент, декора-

тивных бетонов 

для изготовления 

готовых изделий. 

Все предусмотренные 

программой задания, свя-

занные с обработкой 

стекла, керамики, гипса, 

цемент, декоративных 

бетонов для изготовления 

готовых изделий выпол-

нены, качество их выпол-

нения оценено числом 

баллов, близким к мак-

симальному 

З2 Не знает основных Обучающийся Теоретическое Теоретическое содержа-
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критериев и требо-

ваний, предъяв-

ляемых к основ-

ным переделам 

технологического 

цикла производст-

ва для создания 

художественных 

изделий из таких 

материалов, как 

стекло, керамика, 

гипс, цемент, бе-

тон. 

имеет знания толь-

ко основного ма-

териала, но не ус-

воил его деталей, 

недостаточно пра-

вильно формули-

рует требования, 

необходимые для 

создания техноло-

гического цикла 

производства для 

создания художе-

ственных изделий 

из таких материа-

лов, как стекло, 

керамика, гипс, 

цемент, бетон. 

содержание курса, 

связанное с основ-

ными переделами 

технологического 

цикла производст-

ва для создания 

художественных 

изделий из таких 

материалов, как 

стекло, керамика, 

гипс, цемент, бе-

тон. освоено пол-

ностью, грамотно 

и по существу; 

обучающийся из-

лагает изученный 

материал, не до-

пуская существен-

ных неточностей в 

ответе на вопрос 

ние курса, связанное с 

основными переделами 

технологического цикла 

производства для созда-

ния художественных из-

делий из таких материа-

лов, как стекло, керамика, 

гипс, цемент, бетон, ос-

воено полностью, без 

пробелов; исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но излагает материал 

У2 

Неуверенно, с 

большими затруд-

нениями выбирает 

технологию произ-

водства художест-

венных изделий в 

зависимости от 

вида и качества 

сырьевых мате-

риалов и вида го-

тового изделия, в 

процессе обучения 

не научился про-

водить анализ на 

всех стадиях изго-

товления изделия 

. 

При ответе на по-

ставленный вопрос 

обучающийся до-

пускает неточно-

сти, недостаточно 

правильные фор-

мулирует выбор,  

технологии произ-

водства художест-

венных изделий в 

зависимости от 

вида и качества 

сырьевых мате-

риалов и вида го-

тового изделия. 

 

. 

Правильно приме-

няет теоретические 

положения при 

решении практи-

ческих вопросов и 

задач, связанных с 

выбором  

технологии произ-

водства художест-

венных изделий в 

зависимости от 

вида и качества 

сырьевых мате-

риалов и вида го-

тового изделия, в 

процессе обучения 

научился прово-

дить анализ на 

всех стадиях изго-

товления изделия 

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами приме-

нения знаний, связанных 

выбором технологии 

производства художест-

венных изделий в зави-

симости от вида и каче-

ства сырьевых материа-

лов и вида готового изде-

лия; использует в ответе 

дополнительный матери-

ал 

Н2 

Большинство пре-

дусмотренных 

программой обу-

чения учебных 

заданий, связан-

ных с разработкой 

кратких техноло-

гических схем 

производства ху-

дожественных из-

делий из таких 

материалов, как 

стекло, керамика, 

гипс, цемент, де-

коративный бетон 

не выполнено, ка-

чество их выпол-

нения оценено 

числом баллов, 

близким к мини-

мальному. 

Допускает много 

неточностей, ис-

пытывает затруд-

нения в примене-

нии теоретических 

знаний, связанных 

с разработкой 

кратких техноло-

гических схем 

производства ху-

дожественных из-

делий из стекла, 

керамики, гипса, 

цемента, декора-

тивного бетона. 

. 

Все предусмот-

ренные програм-

мой обучения 

учебные задания, 

связанные с разра-

боткой кратких 

технологических 

схем производства 

художественных 

изделий из стекла, 

керамики, гипса, 

цемента, декора-

тивного бетона, 

выполнены, каче-

ство их выполне-

ния достаточно 

высокое 

Грамотно проводит раз-

работку кратких техноло-

гических схем производ-

ства художественных 

изделий из стекла, кера-

мики, гипса, цемента, 

декоративного бетона; 

проявляет самостоятель-

ность при выполнении 

заданий. 

З3 Не знает значи- Обучающийся Обучающийся Теоретическое содержа-
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тельной части про-

граммного мате-

риала, связанного 

с основами систе-

матизации и клас-

сификации мате-

риалов и техноло-

гических процес-

сов в зависимости 

от функциональ-

ного назначения 

изготавливаемого 

объекта, не справ-

ляется с выбором 

оптимальных 

сырьевых мате-

риалов. 

имеет знания толь-

ко основного ма-

териала, но не ус-

воил его деталей, 

связанных с  

основы системати-

зации и классифи-

кации материалов 

и технологических 

процессов в зави-

симости от функ-

ционального на-

значения изготав-

ливаемого объекта. 

твердо знает осно-

вы систематизации 

и классификации 

материалов и тех-

нологических про-

цессов в зависимо-

сти от функцио-

нального назначе-

ния изготавливае-

мого объекта, не 

допуская сущест-

венных неточно-

стей в ответе на 

вопрос, четко и 

практически без-

ошибочно разби-

рается в основных 

технологических 

схемах. 

ние курса, связанное с 

основами систематизации 

и классификации мате-

риалов и технологиче-

ских процессов в зависи-

мости от функционально-

го назначения изготавли-

ваемого объекта 

 освоено полностью, без 

пробелов; исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но излагает теоретиче-

ский материал курса, ка-

чественно и безошибочно 

разбирается в особенно-

стях технологии изделий. 

У3 

Очень неуверенно, 

с большими за-

труднениями оп-

ределяет критерии 

оценки функцио-

нального назначе-

ния и художест-

венных особенно-

стей готовых изде-

лий, не умеет ре-

шать поставлен-

ные практические 

и художественные 

задачи 

 

Допускает много 

неточностей, ис-

пытывает затруд-

нения в примене-

нии теоретических  

знаний для реше-

ния практических 

задач и при выборе 

критериев оценки 

функционального 

назначения и ху-

дожественных 

особенностей го-

товых изделий. 

Правильно и умело 

применяет теоре-

тические положе-

ния при решении 

практических за-

дач, опираясь на 

критерии оценки 

функционального 

назначения и ху-

дожественных 

особенностей го-

товых изделий. 

 

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами приме-

нения знаний, связанны-

ми с умением решать 

практические и художе-

ственные задачи, опира-

ясь на критерии оценки 

функционального назна-

чения и художественных 

особенностей готовых 

изделий; использует в 

ответе материал из лите-

ратуры, правильно обос-

новывает принятое реше-

ние. 

Н3 

Отсутствуют на-

выки анализа про-

цесса на всех ста-

диях изготовления 

и в поиске новых 

решений при соз-

дании изделий из 

стекла, керамики, 

вяжущих материа-

лов и декоратив-

ных бетонов, до-

пускаются сущест-

венные ошибки в 

ответах. 

Испытывает за-

труднения при 

анализе процессов, 

протекающих на 

всех стадиях изго-

товления, и при 

поиске новых ре-

шений по созда-

нию изделий из 

стекла, керамики, 

вяжущих материа-

лов и декоратив-

ных бетонов. 

Все предусмот-

ренные програм-

мой обучения 

учебные задания, 

связанные с анали-

зом процессов, 

протекающих на 

всех стадиях изго-

товления, и при 

поиске новых ре-

шений по созда-

нию изделий из 

стекла, керамики, 

вяжущих материа-

лов и декоратив-

ных бетонов, вы-

полнены, качество 

их выполнения 

достаточно высо-

кое 

Все предусмотренные 

программой задания, свя-

занные с с анализом про-

цессов, протекающих на 

всех стадиях изготовле-

ния, и при поиске новых 

решений по созданию 

изделий из стекла, кера-

мики, вяжущих материа-

лов и декоративных бе-

тонов, выполнены, каче-

ство их выполнения оце-

нено числом баллов, 

близким к максимально-

му. 

 

7.2.3 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой рабо-

ты/проекта 

 

Не предусмотрено учебным планом. 
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7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета для студентов, обу-

чающихся по заочной форме обучения  

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

Примерные вопросы для устного опроса (для студентов очной формы обучения): 

1. Для каких целей в состав стекольной шихты или стекломассы подается стеколь-

ный бой 

2. Чем достигается устранение или ослабление термоупругих напряжений в стекле  

3. Что образуются в результате нагревания в стекольной  шихте  

4. С какой целью в производстве керамических изделий применяются отощающие 

материалы 

5. Для чего осуществляется сушка сырца в керамике 

6. Классификация керамических материалов  

7. Какие вяжущее относится к гидравлическим 

8. Для чего в состав цемента при помоле вводят двуводный гипс 

9. Какие материалы используются для получения полуводного гипса 

10. Сырьевые материалы для получения портландцементного клинкера  

11. Основные технологии производства портландцемента 

12. Классификация бетонов 

13. От чего зависит ритм работы конвейера на забоде ЖБИ. 

14. Какие изделия делают на кассетных установках? 

15. Требования к заполнителям для бетонов 

 

Примерные темы рефератов (для студентов очной формы обучения): 

1. Виды гутного декорирования стекла 

2. Технология изготовления и декорирования керамической плитки 

3. Технология изготовления мозаики из стекла и керамики 

4. Чернолощеная керамика. Особенности технологии. 

 

Примерный вариант контрольной работы (для студентов очной формы обучения): 

1. Классификация стеклоизделий. Художественное стекло и его свойства. 

2. Состав масс для производства фарфора и фаянса, схемы их подготовки. 

3. Производство гипсовых вяжущих в гипсоварочных котлах. Изобразите 

схематически и опишите технологическую схему получения гипса в гипсоварочных 

котлах.  

4. Сырьевые материалы для производства портландцемента. Дать краткие характе-

ристики используемых карбонатных и глинистых пород, корректирующих добавок.  

5. Свойства бетонных смесей.  

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

Дисциплину читают в течение одного семестра. Форма аттестации – экзамен для сту-

дентов очной формы обучения. 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Технология изготовления облицовочных плиток. 

2. Составы глазурей и  методы их подбора. 

3. Состав масс для производства фарфора и фаянса, схемы их подготовки. 

4. Особенности обжига высокохудожественных изделий. Глазурование керамиче-

ских изделий. Декорирование керамических изделий. 

5. Теоретические основы обжига керамических изделий. Процессы спекания. 

6. Теоретические основы обжига керамических изделий. Особенности обжига высо-

кохудожественных изделий. 

7. Теоретические основы сушки керамических изделий. 

8. Технологическая схема приготовления пластической керамической массы из 

шликера 

9. Основные процессы и способы производства художественных керамических из-

делий.  

10. Технологические характеристики способов формования керамических масс. 

11. Свойства керамических материалов. Пористость, проницаемость, механическая 

прочность. Правильность формы и точность размеров. 

12. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Отощающие 

материалы. Плавни. Использование местного сырья и отходов производства. 

13. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Химический 

состав, строение и структура глинистых материалов. 

14. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Пластические 

материалы. Водные, сушильные и термические свойства глин 

15. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Особенности 

требований для художественных керамических изделий. 

16. Классификация керамики и свойства керамических материалов. Особенности 

строения керамических материалов. Макро- и микроструктура керамики. 

17. Классификация стеклоизделий. Художественное стекло и его свойства. 

18. Виды строительных, архитектурно-строительных и художественных стекол. 

19. Сырьевые материалы стекольного производства. Классификация, основные ха-

рактеристики и влияние на свойства стекол. 

20. Сырьевые материалы в производстве художественного стекла. Главные и вспомо-

гательные материалы. Стекольная шихта. 

21. Стекольная шихта. Требования, предъявляемые к стекольной шихте. Способы 

приготовления. Контроль качества шихты. Технологическое оборудование. 

22. Главные и вспомогательные материалы в производстве художественного стекла. 

Их классификация и разновидности. 

23. Физико-химические основы процесса варки стекломассы. Реакции силикатообра-

зования и стеклообразования. 

24. Физико-химические основы процессов осветления и гомогенизации стекломассы. 

25. Роль вязкости стекломассы в процессе варки стекла и формования стеклоизделий. 

26. Стадии процесса варки стекломассы в ванных и горшковых печах. 

27. Осветление стекломассы. Осветлители и их роль в получении качественной стек-

ломассы 

28. Пороки стекломассы. Причины их появления и меры предупреждения 

29. Студка и ее роль в подготовке стекломассы к выработке изделий. 

30. Способы формования и обработки художественного стекла. Стадии и разновид-

ности формования.  

31. Виды художественной обработки стекол. Механическая и химическая обработка 

стекла. 

32. Виды строительных, архитектурно-строительных и художественных стекол. 

33. Сырьевые материалы стекольного производства. Классификация, основные ха-
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рактеристики и влияние на свойства стекол. 

34. Сырьевые материалы в производстве художественного стекла. Главные и вспомо-

гательные материалы. Стекольная шихта. 

35. Стекольная шихта. Требования, предъявляемые к стекольной шихте. Способы 

приготовления. Контроль качества шихты. Технологическое оборудование. 

36. Главные и вспомогательные материалы в производстве художественного стекла. 

Их классификация и разновидности. 

37. Физико-химические основы процесса варки стекломассы. Реакции силикатообра-

зования и стеклообразования. 

38. Физико-химические основы процессов осветления и гомогенизации стекломассы. 

39. Роль вязкости стекломассы в процессе варки стекла и формования стеклоизделий. 

40. Стадии процесса варки стекломассы в ванных и горшковых печах. 

41. Осветление стекломассы. Осветлители и их роль в получении качественной стек-

ломассы 

42. Пороки стекломассы. Причины их появления и меры предупреждения 

43. Студка и ее роль в подготовке стекломассы к выработке изделий. 

44. Способы формования и обработки художественного стекла. Стадии и разновид-

ности формования.  

45. Виды художественной обработки стекол. Механическая и химическая обработка 

стекла. 

46. Классификация стеклоизделий. Художественное стекло и его свойства. 

47. Технология изготовления облицовочных плиток. 

48. Составы глазурей и  методы их подбора. 

49. Состав масс для производства фарфора и фаянса, схемы их подготовки. 

50. Особенности обжига высокохудожественных изделий. Глазурование керамиче-

ских изделий. Декорирование керамических изделий. 

51. Теоретические основы обжига керамических изделий. Процессы спекания. 

52. Теоретические основы обжига керамических изделий. Особенности обжига высо-

кохудожественных изделий. 

53. Теоретические основы сушки керамических изделий. 

54. Технологическая схема приготовления пластической керамической массы из 

шликера 

55. Основные процессы и способы производства художественных керамических из-

делий.  

56. Технологические характеристики способов формования керамических масс. 

57. Свойства керамических материалов. Пористость, проницаемость, механическая 

прочность. Правильность формы и точность размеров. 

58. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Отощающие 

материалы. Плавни. Использование местного сырья и отходов производства. 

59. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Химический 

состав, строение и структура глинистых материалов. 

60. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Пластические 

материалы. Водные, сушильные и термические свойства глин 

61. Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве. Особенности 

требований для художественных керамических изделий. 

62. Классификация керамики и свойства керамических материалов. Особенности 

строения керамических материалов. Макро- и микроструктура керамики. 

63. Классификация вяжущих материалов. Гидравлические вяжущие. 

64. Классификация вяжущих материалов. Воздушные вяжущие. 

65. Виды гипсовых вяжущих и их основные свойства. Теоретические основы обжига 

двуводного гипса 

66. Сырьевые материалы, применяемые при производстве гипсовых вяжущих ве-
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ществ. 

67. Сырьевые материалы, применяемые при производстве извести. 

68. Сырьевые материалы, применяемые при производстве портландцемента. 

69. Основные способы производства низкообжиговых низкопрочных гипсовых вя-

жущих веществ. 

70. Основные способы производства низкообжиговых высокопрочных гипсовых вя-

жущих веществ. 

71. Основные способы производства высокообжиговых гипсовых вяжущих веществ. 

72. Основы гидратации и твердения гипсовых вяжущих. 

73. Основы гидратации и твердения портландцемента. 

74. Коррозия портландцементного камня и бетона. 

75. Основные свойства портландцемента. 

76. Особенности получения белых цементов. Требования к сырью и технологии. 

77. Белые и цветные цементы. Виды, состав, свойства. 

78. Способы производства портландцемента. 

79. Основные способы производства извести. 

80. Гашения извести. Свойства воздушной извести и ее применение. 

81. Сухие строительные смеси. Виды, составы, области применения. 

82. Классификация бетонов. 

83. Сырьевые материалы, применяемые в производстве бетонов. 

84. Свойства тяжелого бетона. 

85. Виды бетонных смесей и их свойства. 

86. Технология получения бетонных смесей. 

87. Основы технологии получения бетонных изделий. 

88. Современные виды бетона. Прозрачный бетон. Состав, свойства, области приме-

нения. 

89. Современные виды бетона. Самоуплотняющийся и высокопрочный бетоны. Ос-

новы выбора состава, свойства, области применения. 

90. Фибробетон. Состав, свойства, основы изготовления декоративных изделий из 

фибробетона. Виды фибры. 

91. Декоративный бетон. Виды изделий из декоративного бетона.  

92. Технология получения изделий из декоративного бетона. Состав, свойства. 

93. Армирование изделий из бетона. Причины армирования. Способы армирования. 

Армирование декоративных изделий из бетона. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

и практические занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностя-

ми). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания про-

водятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть дос-

рочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических заня-

тиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля)  

 

№ 
п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ МГСУ   

1 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов 

Сулименко, Л. М. Общая технология силика-

тов [Текст] : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности 2508 "Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий" / Л. М. Сулименко. – 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 335 с. 

10 20 

2 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов 

Строительные материалы: учебник для бака-

лавров / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - Мо-

сква : Академия, 2012. - 320 с. 

10 20 

3 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов 

Попов К.Н. Оценка качества строительных 

материалов [Текст]: учебное пособие для 

вузов / К. Н. Попов, М. Б. Каддо, О. В. Куль-

ков ; под общ. ред. К. Н. Попова. - Изд. 3-е, 

стер. – М. : Студент, 2012. - 287 с. 

10  

 

20 

 

 

Дополнительная литература: 
  НТБ МГСУ   

1 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов 

Общая технология силикатов [Text] / ред. 

Пащенко А.А. - Киев : Высшая школа, 1983. 

- 408 с. 

8 20 

2 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов  

Дудеров, И. Г. Общая технология силикатов 

[Text] / И. Г. Дудеров, Г. М. Матвеев, В. Б. 

Суханова. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Стройиздат, 1987. - 560 с 

2 20 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9C.
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%D0%93.
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3 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов 

Сулименко, Л. М. Общая технология силика-

тов [Текст] : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности 2508 "Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий" / Л. М. Сулименко. – 

М. : ИНФРА-М, 2004. - 335 с. 

10 20 

4 Основы технологии 

художественной обра-

ботки силикатных ма-

териалов 

Баженов, Ю. М. Технология бетона [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся 

по строительным специальностям / Ю. М. 

Баженов. - Москва : АСВ, 2011. - 524 с. 

10 20 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выде-

лять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

4. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

5. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

6. Уделить внимание следующим понятиям сырьевые материалы для получения художе-

ственных изделий, технологические схемы производства, свойства материалов и изде-

лий  и др. 

7. Просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. К примеру, из перечня основ-

ной литературы НТБ МГСУ [1]: «Стеклообразное состояние представляет собой аморф-

ную разновидность твердого агрегатного состояния вещества, отличительной особенно-

стью которого является неупорядоченное расположение частиц вещества в пространст-

ве». 

8. Подготовка к лабораторным работам по методическим указаниям 

1. Самченко С.В. и др. «Основы технологии и художественной обработки силикат-

ных материалов». [Текст]: Методические указания к  курсу, контрольным и лабораторным 

работам для студентов направлений «Химическая технология» и  «Технология художест-

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9C.
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9C.
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
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венной обработки материалов» / Самченко С.В., Баженова О.Ю., Зорин Д.А., Баженова 

С.И. . – М.: МГСУ, 2015. 

2. . Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов [Текст]: учебное посо-

бие для вузов / К. Н. Попов, М. Б. Каддо, О. В. Кульков ; под общ. ред. К. Н. Попова. - 

Изд. 3-е, стер. – М. : Студент, 2012. - 287 с. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных, практических занятий; 

проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Тема Информационные технологии Степень обеспе-

ченности (%) 

1 История развития стек-

ла, керамики и художе-

ственных изделий из 

бетона. 

 Виды стекла и его 

свойства. Стекольная 

шихта. Теоретические 

основы стекловарения. 

Виды стекла и 

его свойства. 

Стекольная 

шихта. Теорети-

ческие основы 

стекловарения 

Microsoft PowerPoint 100 

2 Способы формования и 

обработки строитель-

ного и художественно-

го стекла. 

Получение лис-

тового стекла и 

стеклоизделий 

Microsoft PowerPoint 100 

3 Классификация кера-

мики и свойства кера-

мических материалов. 

Сырьевые материалы, 

применяемые в кера-

мическом производст-

ве. 

Свойства кера-

мических мате-

риалов и сырье 

для их получе-

ния 

Microsoft PowerPoint 100 

4  Основные процессы и 

способы производства 

художественных кера-

мических изделий. 

Технология из-

готовления из-

делий из кера-

мики 

Microsoft PowerPoint 100 

5  Вяжущие материалы. 

Классификация вяжу-

щих. Воздушные вя-

жущие.  

Основы техно-

логии воздуш-

ных вяжущих 

Microsoft PowerPoint 100 

6  Гидравлические вя-

жущие вещества. Про-

изводство портландце-

мента и его разновид-

ности. Декоративные 

цементы. 

Технологиче-

ские схемы про-

изводства порт-

ландцемента и 

сырье для его 

получения 

Microsoft PowerPoint 100 

7 Классификация бето-

нов. Свойства бетон-

ных смесей и бетонов. 

Способы получения. 

Виды бетонов и 

технология их 

получения 

Microsoft PowerPoint 100 

8 Современные виды Особенности Microsoft PowerPoint 100 
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бетонов. Декоративный 

бетон. Особенности 

технологии и свойства. 

Их роль в современной 

архитектуре. 

технологии и 

свойства декора-

тивных бетонов 

9 Сухие строительные 

смеси, классификация 

и области применения. 

Виды и свойства 

сухих строи-

тельных смесей 

Microsoft PowerPoint 100 

 

11. 2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса  

Не используется 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине «Основы технологии художественной обработки 

силикатных материалов» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 
№ 

п/п 
Вид учебного занятия 

 
Наименование оборудования № и наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий  

1 2 3 4 

1 Лекции проектор 

Поточная аудитория 

Ярославское шоссе, 

д.26 

http://elibrary/
http://www/
http://www/
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2 Лабораторные занятия 

Термометр цифровой универ-

сальный ТЦ-1У, Прибор Вика 

ОГЦ-1 , Сосуд для отмучивания 

щебня и гравия, Сосуд для отму-

чивания песка, Устройство ОВС, 

Форма куба для бетонных и рас-

творных образцов 70,7х70,7х70,7 

трехгнездная (3ФК70,7)  

Прибор для определения актив-

ности цемента ЦЕМЕНТ-

ПРОГНОЗ 

Шкаф для выдержки образцов 

CURACEM  

Электронные весы DX – 300 

Двухдиапазонные электронные 

весы GP-32K 

Пресс для испытания строитель-

ных материалов П50 

Формы кубы 70*70*70 - 10 шт, 

AUTOMIX Автоматический про-

граммируемый растворосмеси-

тель, Встряхивающее устройство 

для уплотнения образцов призм 

цемента , Встряхивающий стол 

800х800 мм, Многокоординатный 

встряхиватель для сит Ø 300 мм, 

Набор сит Ø 300 мм, Прибор для 

определения расплыва СУБ 

010 УЛК, Лаборато-

рия "Технологии вя-

жущих веществ и бе-

тонов" 

3 Практические занятия проектор 

Учебный кабинет 

Ярославское шоссе, 

д.26 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования с учетом ре-

комендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования по 

направлению 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» 


