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1. Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине « Технология заполнителей бетона » утвержден на заседании 

кафедры « Технология вяжущих веществ и бетонов ». 

Протокол № 1 от  «27» августа 2015  г. 

3. Срок действия ФОС: 2015/2016 учебный год. 

 



 

 

1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Роль заполнителей для бетонов в современном строительстве 
2 Свойства заполнителей 
3 Сырьевая база заполнителей 
4 Технология пористых заполнителей 

 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетен-

ций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получение знаний, уме-

ний, навыков. 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (пока-

затели достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

Владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, производ-

ства строительных матери-

алов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудова-

ния 

ПК-8 Знает  

 основы технологии получения 

плотных и пористых заполнителей; 

 влияние исходного сырья и техно-

логии его переработки на свойства 

заполнителей; 

 основные технологические приемы 

и способы снижения материалоем-

кости, экономии топливно-

энергетических ресурсов, повыше-

ния качества при производстве за-

полнителей 

З1 

Умеет  

 выбирать и обосновывать схему 

производства заполнителей; 

 рассчитывать производительность и 

основное оборудование техно-

логических линий; 

 оценивать качество заполнителей 

У1 

Имеет навыки определения 

основных свойств и технологических 

характеристик  заполнителей (зерно-

вого состава, плотности, прочности и 

др.) технологических расчетов 

Н1 

 

 



 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 
 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

 

Код компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)* 

1 2 3 4 

ПК-8 + + + + 
 \ 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-8 З1 + + + + 

У1  + + + 

Н1  + + + 

ИТОГО + + + + 

 

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзаме-

на/Дифференцированного зачета 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Обучающийся не 

знает что такое 

заполнители и их 

классификацию; 

технологии полу-

чения плотных и 

пористых заполни-

телей; 

влияние исходного 

Обучающийся 

имеет знания 

только основы 

технологии полу-

чения плотных и 

пористых заполни-

телей; 

влияние исходного 

сырья и техноло-

Теоретическое со-

держание курса 

освоено полно-

стью, необходи-

мые практические 

компетенции в ос-

новном сформиро-

ваны. Обучаю-

щийся твердо зна-

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил основы 

технологии получения 

плотных и пористых за-

полнителей; 

влияние исходного сы-

рья и технологии его пе-

реработки на свойства 

заполнителей; 



сырья и техноло-

гии его переработ-

ки на свойства за-

полнителей; 

основные техноло-

гические приемы и 

способы снижения 

материалоемкости, 

экономии топлив-

но-энергетических 

ресурсов, повыше-

ния качества при 

производстве за-

полнителей, до-

пускает суще-

ственные ошибки. 

гии его переработ-

ки на свойства за-

полнителей; 

основные техноло-

гические приемы и 

способы снижения 

материалоемкости, 

экономии топлив-

но-энергетических 

ресурсов, повыше-

ния качества при 

производстве за-

полнителей, но не 

усвоил его дета-

лей, допускает не-

точности, недоста-

точно правильные 

формулировки, 

нарушения логи-

ческой последова-

тельности в изло-

жении. 

ет классификацию; 

технологию полу-

чения плотных и 

пористых заполни-

телей; 

влияние исходного 

сырья и техноло-

гии его переработ-

ки на свойства за-

полнителей; 

основные техноло-

гические приемы и 

способы снижения 

материалоемкости, 

экономии топлив-

но-энергетических 

ресурсов, повыше-

ния качества при 

производстве за-

полнителей, не 

допуская суще-

ственных неточно-

стей в ответе на 

вопрос. 

основные технологиче-

ские приемы и способы 

снижения материалоем-

кости, экономии топлив-

но-энергетических ре-

сурсов, повышения каче-

ства при производстве 

заполнителей, умеет тес-

но увязывать теорию с 

практикой,  использует в 

ответе материал из лите-

ратуры; знает какую 

роль играют заполните-

ли в бетоноведении. 

 

 

У1 

Не может вы-

брать и обосно-

вывать схему 

производства за-

полнителей; 

рассчитывать 

производитель-

ность и основное 

оборудование 

технологических 

линий; оценить 

качество запол-

нителей 

Обучающийся 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его дета-

лей, допускает не-

точности, грубые 

ошибки при оцен-

ке качества, 

свойств, характе-

ристик заполните-

лей; путается при 

выборе и обосно-

вании схемы про-

изводства; не чет-

ко может подо-

брать оптималь-

ный вариант обо-

рудования для 

технологической 

линии производ-

ства заполнителей. 

Правильно при-

меняет теорети-

ческие знания 

при решении 

практических 

вопросов и задач, 

научился выби-

рать схему про-

изводства запол-

нителей разного 

назначения; рас-

считывать про-

изводительность 

и основное обо-

рудование тех-

нологических 

линий; способен 

оценить качество 

заполнителей 

Умеет выбирать и 

обосновывать схему 

производства заполни-

телей; 

рассчитывать произво-

дительность и основное 

оборудование техноло-

гических линий; оценить 

качество заполнителей. 

Обучающийся  способен 

обосновать оптимальный 

выбор заполнителя при 

подборе многокомпанет-

ных составов с заданны-

ми характеристиками. 

Н1 

Не в состоянии  

определить основ-

ные свойства и 

технологические 

характеристики  

заполнителей (зер-

нового состава, 

плотности, проч-

ности и др.). Не 

разбирается в тех-

Допускает много 

неточностей, как с 

теоретической, так 

и с практической 

частью курса. До-

пускает ошибки в 

определении 

свойств и характе-

ристик  заполните-

лей (зернового со-

Умеет пользовать-

ся полученными 

теоретическими 

знаниями в усло-

виях лаборатории; 

все промежуточ-

ные задания, 

предусмотренные 

курсом выполнены 

на хорошем 

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами приме-

нения знаний, связанны-

ми со свойствами и тех-

нологическими характе-

ристиками (зернового 

состава, плотности, 

прочности и др.); ис-

пользует в ответе мате-



нологических рас-

четах. 

става, плотности, 

прочности и др.). 

Путается в техно-

логических расче-

тах. 

уровне, без грубых 

неточностей; Обу-

чающийся присут-

ствовал на всех 

лабораторных ра-

ботах, предусмот-

ренных програм-

мой. 

риал из литературы, пра-

вильно обосновывает 

принятое решение. От-

лично разбирается в тех-

нологических расчетах и 

принимал активное уча-

стие в проведении лабо-

раторных работ. 

 

3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты лабораторных ра-

бот 
 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Не знает критери-

ев оценки каче-

ства: песков; щеб-

ня и гравия; пори-

стых заполните-

лей. Не может дать 

точное определе-

ние физико-

механическим и 

технологических 

характеритскам 

заполнителей. Не 

знаком с методи-

ками проведения 

испытаний, со-

гласно норматив-

ной документации 

соответствующей 

курсу. 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

знание критериев 

оценки заполните-

лей неточное, до-

пускает грубые 

ошибки; неуве-

ренное знание ме-

тодик и алгоритма 

проведения лабо-

раторных работ. 

Обучающийся 

освоил теоретиче-

ский курс в пол-

ном объеме и спо-

собен применять 

его на практике в 

рамках лаборатор-

ных работ. Знает, 

как определять 

критерии оценки 

песков, щебня 

(гравия) и пори-

стых заполните-

лей. 

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил основы 

технологии получения 

плотных и пористых за-

полнителей. Знает схо-

жесть и различия в про-

ведении испытаний для 

определения критериев 

оценки разного рода за-

полнителей. 

У1 

Не умеет опреде-

лять технологиче-

ские характери-

стики заполните-

лей (зерновой со-

став, плотности, 

марку по дробимо-

сти и т.п.). Не 

представляет, ка-

кие испытания 

проводятся на раз-

ных видах запол-

нителей для опре-

деления их каче-

ственных и квали-

фикационных ха-

рактеристик. 

Задание лабора-

торной работы вы-

полнено не в пол-

ном объеме. 

Ошибки при опре-

делении техноло-

гических характе-

ристик для запол-

нителей разной 

плотности, проч-

ности и размера 

зерен. 

Поставленная за-

дача выполнена 

полностью, пра-

вильно применял 

теоретические 

знания. Допущены 

незначительные 

погрешности при 

занесении данных 

испытаний и опи-

сании приборов. 

Знаком с оборудованием, 

принимал активное уча-

стие в проводимых ла-

бораторных занятиях, 

сам снимал показания и 

производил расчеты. 

Обладает как теоретиче-

скими, так и практиче-

скими знаниями по кур-

су. Способен по внеш-

ним признакам дать пер-

вичную квалификацию 

заполнителей. 



Н1 

Обучающийся не 

знает значитель-

ной части про-

граммного матери-

ала, допускает су-

щественные ошиб-

ки при работе с 

материалами раз-

ного назначения 

(мелкозернистые, 

плотные, пори-

стые). Отчет по 

лабораторным ра-

ботам не сделан и 

не сдан. 

Знаний и умений 

не достаточно для 

работы с прибора-

ми и проведения 

испытаний. Пока-

зания с испыта-

тельных приборов 

сняты с ошибками, 

расчеты произве-

дены с недопусти-

мой погрешно-

стью. Допущены 

недочеты в 

оформлении «От-

чета по лаборатор-

ным работам»: не 

хватает теоретиче-

ских данных по 

курсу, произведе-

ны и описаны не 

все испытания 

предусмотренных 

заданием. 

Знает и умеет 

определять крите-

рии оценки песков, 

щебня (гравия) и 

пористых заполни-

телей. Понимает 

их различие и 

функциональное 

назначение. По-

ставленная задача 

выполнена полно-

стью: произведены 

все необходимые 

расчеты, сделаны 

выводы. Погреш-

ности незначи-

тельны и не влия-

ют на вводы. Обу-

чающийся присут-

ствовал на всех 

лабораторных ра-

ботах, предусмот-

ренных програм-

мой  

Обучающийся самостоя-

тельно и правильно ре-

шил все поставленные 

перед ним задачи лабо-

раторных; уверенно, ло-

гично и последовательно 

аргументировал приня-

тые свое решение, ис-

пользуя профессиональ-

ные понятия и дополни-

тельную литературу, по 

мимо курса лекций. 

Обучающийся присут-

ствовал на всех лабора-

торных работах, преду-

смотренных программой 

курса. Обучающийся  

способен обосновать оп-

тимальный выбор того 

или иного заполнителя  

при подборе многоком-

панетных составов с за-

данными характеристи-

ками, что отразил при 

защите лабораторных. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

3.3.1. Текущий контроль 

В течение семестров проводится лабораторный практикум 

Примерные вопросы к защите лабораторных работ 

1. Определение зернового состава и модуля крупности песка. 

2. Определение содержания примесей в песке. 

3. Определение средней плотности зерен песка. 

4. Определение средней насыпной плотности песка. 

5. Определение межзерновой пустотности песка. 

6. Определения водопотребности песка в растворе песка. 

7. Определение зернового состава, формы зерен щебня (гравия). 

8. Определение прочности и марки щебня (гравия). 

9. Определение содержания примесей щебня (гравия). 

10. Определение средней плотности зерен и насыпной плотности щебня (гравия). 

11. Определение межзерновой пустотности щебня (гравия). 

12. Определение водопотребности щебня (гравия) в бетонной смеси. 

13. Определение зернового состава пористых заполнителей. 

14. Определение  средней насыпной плотности и марки пористых заполнителей. 

15. Определение плотности зерен пористых заполнителей. 

16. Определение объема межзерновых пустот пористых заполнителей. 

17. Определение водопоглощения пористых заполнителей 

18. Определение  прочности и марки по прочности пористых заполнителей. 

19. Определение плотности зерен заполнителя в цементной пасте. 

 

В течение семестров проводится контрольная работа 



Примерные вопросы к контрольной работе: 

1. Заполнители бетона. Определение и назначение. 

2. Классификация плотных заполнителей. 

3. Классификация пористых заполнителей. 

4. Грансостав заполнителей. 

5. Методы определения прочности заполнителей. 

6. Влияние прочности заполнителей на прочность бетона. 

7. Плотность, пористость и пустотность заполнителей. 

8. Показатели качества заполнителей (по критерию технического уровня). 

9. Основные способы и операции добычи горных пород. 

10. Классификация добытых горных пород по техническому назначению для перера-

ботки. 

11. Дробление горных пород. Виды и стадии дробления. 

12. Виды грохочения по технологическому назначению. Эффективность грохочения. 

13. Схемы сочетания операции дробления и грохочения. 

14. Специфические свойства керамзитных глин, основные технологические операции 

их переработки. 

15. Технологическая схема переработки изверженных горных пород (тип I). 

16. Технологическая схема переработки прочных карбонатных пород (тип II). 

17. Технологическая схема переработки неоднородных по прочности карбонатных 

горных пород (тип III). 

18. Технологическая схема переработки валуно-гравийно-песчаных пород (тип VI), до-

бываемых гидромеханизированным способом. 

19. Технологическая схема производства керамзитового гравия (пластический способ 

формования гранул). 

20. Технологическая схема производства вспученного перлита. 

21. Обжиговые агрегаты и холодильники в производстве керамзита и его разновидно-

стей. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО НИУ МГСУ. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

1. Заполнители бетона. Определение и назначение. 

2. Классификация плотных заполнителей. 

3. Классификация пористых заполнителей. 

4. Гранулированный состав заполнителей. 

5. Методы определения прочности заполнителей. 

6. Влияние прочности заполнителей на прочность бетона. 

7. Плотность, пористость и пустотность заполнителей. 

8. Показатели качества заполнителей (по критерию технического уровня). 

9. Основные способы и операции добычи горных пород. 

10. Классификация добытых горных пород по техническому назначению для перера-

ботки. 

11. Дробление горных пород. Виды и стадии дробления. 

12. Виды грохочения по технологическому назначению. Эффективность грохочения. 

13. Схемы сочетания операции дробления и грохочения. 

14. Специфические свойства керамзитных глин, основные технологические операции 

их переработки. 

15. Технологическая схема переработки изверженных горных пород (тип I). 

16. Технологическая схема переработки прочных карбонатных пород (тип II). 



17. Технологическая схема переработки неоднородных по прочности карбонатных 

горных пород (тип III). 

18. Технологическая схема переработки валуно-гравийно-песчаных пород (тип VI), до-

бываемых гидромеханизированным способом. 

19. Технологическая схема производства керамзитового гравия (пластический способ 

формования гранул). 

20. Технологическая схема производства вспученного перлита. 

21. Обжиговые агрегаты и холодильники в производстве керамзита и его разновидно-

стей. 
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттеста-

ционных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за ис-

ключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ве-

дущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному зачету экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических заня-

тиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения.  

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме защиты 

курсового проекта /курсовой работы 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на раз-

работку курсового про-

екта (курсовой работы) 

2 неделя се-

местра 

На практическом 

занятии, по интер-

нет и др. 

Ведущий преподаватель 



Консультации 2-6 неделя се-

местра 

На практических 

занятиях, через 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Контроль хода выполне-

ния задания 

2-6 неделя се-

местра 

На практических 

занятиях, через 

интернет, выстав-

ление процента 

выполнения и др. 

Ведущий преподаватель 

Выполнение задания 2-6 неделя се-

местра 

Дома, в учебном 

классе и др. 

Обучающийся, группа обу-

чающихся 

Сдача задания (опрос) 7 неделя се-

местра 

На групповых 

консультациях. И 

др. 

Обучающийся (посредством 

интернет или лично) 

Проверка задания 8 неделя се-

местра 

Вне занятий, на 

консультации и 

др. 

Ведущий преподаватель, 

ассистент преподавателя 

Защита выполненного 

задания 

9 неделя се-

местра 

На основе презен-

тации и др. 

Обучающийся, группа обу-

чающихся 

Формирование оценки На защите и др. В соответствии со 

шкалой и критери-

ями оценивания) 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Объявление результатов 

оценки выполненного 

задания 

9 неделя се-

местра, на за-

щите и др. 

На практическом 

занятии, в интер-

нет и др. 

Ведущий преподаватель 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена/зачёта 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к про-

межуточной аттестации 

1 неделя се-

местра 

На лекциях, 

по интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя не-

деля семестра, в 

сессию 

На групповой кон-

сультации 

Ведущий преподаватель 

Промежуточная аттеста-

ция 

В сессию Письменно, тести-

рование, устно и 

др., по билетам, с 

выдачей задач к 

билетам 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с 

критериями 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости вклю-

чает в себя: 

 материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

- варианты контрольных задач и заданий 

 

 Примерные задания к контрольной работе: 

Изложите требования к заполнителю: 

1) бетона В30 для дорожных и аэродромных покрытий; 

2) бетона В25 для бетонных и железобетонных труб; 



3) бетона В40 для пролетных строений мостов; 

4) конструкционно-теплоизоляционного бетона средней плотностью 900 кг/м
3
, 

прочностью 5 МПа; 

5) конструкционного легкого бетона средней плотности 1600 кг/м
3
, прочностью 

20 МПа. 

 

 Примерные задачи к контрольной работе: 

Задача 1. Охарактеризуйте песок, если после рассева пробы массой 1000 г. получе-

ны следующие остатки на ситах в г.:  

а) 2,5 – 10; 1,25 – 80; 0,63 – 185; 0,315 – 490; 0,16  -190. 

б)  2,5 – 52; 1,25 – 145; 0,63 – 310; 0,315 – 180; 0,16 – 275. 

Задача 2. Рассчитайте величину межзерновой пустотности при следующих данных: 

- насыпная плотность, кг/м
3
 : а) 1560 ; б) 1420 ; в)  480 ; 

- плотность зерен, г/см
3
 : а) 2,63 ; б) 2,55 ; в) 0,84. 

Задача 3. Расчитать пористость при следующих данных: 

- истинная плотность, г/см
3
 : а) 1,25; б) 2,71 ; в) 2,5 ; 

- плотность зерен, г/см
3
 : а) 2,63 ; б) 2,55 ; в) 2,4. 

Задача 4. Пустотность гравия 41 % при насыпной плотности 1480 кг/м
3
. Какова 

плотность его зерен? 

Задача 5. Пустотность керамзитового гравия 44%, насыпная плотность – 460 кг/м
3
. 

Какова плотность его зерен? 

Задача 6. Какова плотность зерен пористого заполнителя, если его насыпная плот-

ность 380 кг/м
3
, а пустотность – 42 % ? 

Задача 7 . Какова плотность зерен щебня, если масса его пробы на воздухе 1000 г, а 

в воде 620 г ? 

Задача 8. Как изменится величина средней плотности зерен, если при взвешивании 

в воде допущена ошибка в 10 г. Используйте данные предыдущей задачи. 

Задача 9 . Масса остатка на контрольном сите после просеивания раздробленной в 

цилиндре пробы гранитного щебня составляют 372 г. Испытываемая навеска щебня – 460 

г. Какова марка щебня по дробимости ? 

Задача 10. При испытании керамзита фр. св. 10 до 20 мм сдавливанием в стандарт-

ном цилиндре зафиксирована нагрузка 4,2 тс. Какая прочность легкого бетона может быть 

достигнута на этом заполнителе? 

Задача 11 . Сравните изменение водопотребности песков с Мк = 1,8 и Мк = 2,6, если 

Н.Г. цементной пасты 25 %, а (В/Ц)р соответственно 0,45 и 0,38  ? 

 

 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии те-

кущего контроля успеваемости; 

 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемо-

сти 

 описание процедуры оценивания. 

 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успева-

емости 

 

Для оценивания реферата возможно использовать следующие критерии оценива-

ния: 



Код показа-

теля оцени-

вания 
Не зачтено Зачтено 

Знания - Содержание не соответствует 

теме. 

- Литературные источники вы-

браны не по теме, не актуальны. 
- Нет ссылок на использованные 

источники информации 
- Тема не раскрыта 
- В изложении встречается боль-

шое количество орфографических и 

стилистических ошибок.  
- Требования к оформлению и 

объему материала не соблюдены 

- Тема соответствует содержанию рефе-

рата  
- Широкий круг и адекватность исполь-

зования литературных источников по 

проблеме  
-  Правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 
- Основные понятия проблемы изложены 

полно и глубоко  
- Отмечена грамотность и культура из-

ложения;  
- Соблюдены требования к оформлению 

и объему реферата 
Умения - Структура реферата не соответ-

ствует требованиям 
- Не проведен анализ материалов 

реферата 

- Нет выводов.  
- В тексте присутствует плагиат 

- Материал систематизирован и структу-

рирован;  
- Сделаны обобщения и сопоставления 

различных точек зрения по рассматрива-

емому вопросу,  
- Сделаны и аргументированы основные 

выводы  
- Отчетливо видна самостоятельность 

суждений 

 

Для оценивания результатов тестирования возможно использовать следующие кри-

терии оценивания: 

 Правильность ответа или выбора ответа, 

 Скорость прохождения теста, 

 Наличие правильных ответов во всех проверяемых темах (дидактических едини-

цах) теста. 

 Оценка проводится по балльной системе. Правильный ответ на вопрос те-

стового задания равен 1 баллу. Общее количество баллов по тесту равняется количеству 

вопросов. 

 Общее количество вопросов принимается за 100 %, оценка выставляется по 

значению соотношения правильных ответов к общему количеству вопросов в процентах. 

 Для пересчета оценки в традиционную систему используется таблица соот-

ветствия: 
Границы в процентах Традиционная оценка 

85-100 % 5 - Отлично или зачтено 

71-84 % 4 – Хорошо или зачтено 

60-70 % 3 – Удовлетворительно или зачтено 

0-59 % 2 – не удовлетворительно или не зачтено 

 

Для оценивания выполнения контрольных работ, домашних заданий и расчётно-

графических работ возможно использовать следующие критерии оценивания: 

 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальные понятия. 



Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональные  понятия. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-

дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 

свое решение, используя в основном профессиональные  поня-

тия. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

Для оценивания результатов учебных действий обучающихся по овладению пер-

вичными навыками при проведении деловых игр и тренингов возможно использовать сле-

дующие критерии оценивания: 

 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием раци-

ональных методик) решены практические задачи; 
при ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логиче-

ской последовательности; показано умение самостоятельно ана-

лизировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи 

и диалектическом развитии.   
Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах 

не всегда выделялось главное, отдельные положения недоста-

точно увязывались с требованиями руководящих документов, 

при решении практических задач не всегда использовались ра-

циональные методики расчётов; ответы в основном были крат-

кими, но не всегда четкими.  
Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные во-

просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов, однако, на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и 

без должной логической последовательности; 

на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оценивае-

мым “удовлетворительно”. 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации - традиционный; 

2. Этапы  учебной деятель-

ности 

- промежуточный (тематический); 

- итоговый   (заключительный, аттестационный, контроль 

остаточных знаний). 

3. Лицо, осуществляющее 

контроль 

- преподаватель; 

- самоконтроль. 



4. Массовость охвата - индивидуальный; 

- групповой; 

5. Метод контроля - письменный; 

- устный; 

- практические работы; 

- самоконтроль. 

6. Форма занятий - на лекциях; 

- на практических и лабораторных занятиях; 

7. Форма контроля - устный опрос (индивидуальный, фронтальный, собеседова-

ние); 

- контрольная работа; 

- практическая работа (лабораторные); 

 

Согласно программе по курсу «Технология заполнителей бетона» в виде текущего 

контроля предусмотрены защиты лабораторных работ и контрольная работа.   

Всего за курс три лабораторных работы по оценке качества песков, щебня и гравия, 

пористых заполнителей. Каждой лабораторной работе соответствует следующий алгоритм 

оценки текущего контроля: 

- выдача задания (первое вводное практическое занятие); 

- консультация по заданию через интернет; 

- проведение лабораторной работ, консультация по ходу проведения работы, 

контроль хода работы; 

- выполнение задания; проведения расчетов, теоретическая часть, графики, 

выводы; оформления готовой лабораторной; сдача задания. 

- Выполняется в индивидуальном порядке. 

- проверка задания; защита лабораторной работы, выставление процента выпол-

нения. 

Консультации по темам практических занятий, правильности оформления и прове-

рок,  возможны в индивидуальном порядке по средствам интернета и во время практиче-

ских занятий.  

Все лабораторные и практические занятия проходят в специализированной учебной 

лаборатории, но оформление и расчеты могут быть произведены дома, но не позднее чем 

2 недели с момента проведения лабораторной работы. 

Контрольная работа проводиться сразу после второй лабораторной работы и вклю-

чает следующую хронологию действий: 

- выдача задания (контрольный вопрос и задача); 

- контроль хода выполнения задания, выполнение задания, сдача задания; 

- проверка задания и выставление оценок. 

- Выполняется в индивидуальном порядке. 
Срок проверки не более 2 недель с момента проведения контрольной, результаты 

могут быть переданы через интернет или получены на кафедре. 



 

Пример: 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

защиты курсового проекта/курсовой работы 

 

ФИО _______________________________________ Группа____________    

ФИО Преподавателя_______________________________  

Дата              __________________________   

Дисциплина __________________________  

 

Наименование показателя  Выявленные недостатки и за-

мечания (комментарии)  

Отметка  

I. КАЧЕСТВО РАБОТЫ/ ПРОЕКТА  

1 . Соответствие содержания работы заданию      

2. Грамотность изложения и качество оформления 

работы  

  

  

  

  

3. Самостоятельность выполнения работы, глуби-

на проработки материала, использование реко-

мендованной и справочной литературы  

  

  

  

  

4. Обоснованность и доказательность выводов    

  

  

  

Общая оценка за выполнение КП/КР    

  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА  

1 . Соответствие содержания доклада содержа-

нию работы  

  

  

  

  

2. Выделение основной мысли работы    

  

  

  

3. Качество изложения материала    

  

  

  

Общая оценка за доклад    

  

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ  

Вопрос 1    

  

  

    

Вопрос 2    

  

  

    

Вопрос 3    

  

  

    

Общая оценка за ответы на вопросы    

  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ    

  

  

Общий комментарий  

___________________________________________________________________________  



Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

 


