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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технология композиционных материалов»  является 

формирование у студентов полного и ясного представление об основных разновидностях 

и методах проектирования композиционных материалов на минеральной и полимерной 

основах, технологиях производства конкретных композиционных материалов, их строи-

тельно-технических свойствах, методах испытаний и областях применения с учетом усло-

вий эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

основные задачи: 

 приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из усло-

вий эксплуатации и изготовления изделия; 

 формирование научно обоснованных представлений о возможностях рационально-

го изменения технических свойств материала путем изменения его структуры; 

 ознакомление со способами упрочнения и улучшения отдельных свойств материа-

лов, обеспечивающих надежность изделий и конструкций; 

 ознакомление с основными группами современных композиционные материалов, 

их свойствами и областью применения; 

 ознакомление с технологическими схемами производства композиционных мате-

риалов, основным технологическим оборудованием и технологическими параметрами 

процессов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 

Владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного произ-

водства, производств 

строительных матери-

алов, изделий и кон-

струкций, машин и 

оборудования 

ПК-8 

Знает: 

- основные технологические операции  их после-

довательность и назначение при производстве 

композиционных материалов; 

- основные взаимосвязи между составом, структу-

рой и свойствами основных композиционных ма-

териалов,  а также закономерности  изменения  

этих свойств под действием эксплуатационных 

факторов 

- принципы создания композиционных материа-

лов, необходимые для проектирования и произ-

водства строительных изделий и конструкций раз-

личного функционального назначения 

З1 

Умеет: 

-  выбирать основное технологическое оборудова-

ние, применяемое для производства композицион-

ных материалов; 

- выбирать необходимые сырьевые материалы для 

проектирования и получения композиционных 

материалов различного назначения, определять их 

пригодность с учетом экономических и экологи-

ческих факторов; 

- определять основные свойства композиционных 

материалов с учетом требований метрологии, сер-

тификации и стандартизации; подбирать компо-

У1 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
ненты для проектирования композиционных мате-

риалов с заданными свойствами. 

Имеет навыки:  
- компоновки технологических линий для произ-

водства основных видов композиционных матери-

алов; 

- проектирования составов композиционных мате-

риалов; 

- испытания композиционных материалов по дей-

ствующим нормативным документам 

Н1 

 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Технология композиционных материалов» относится к блоку 1 вари-

ативной части, основной профессиональная образовательной программы по направлению 

08.03.01 Строительство, профиль  «Производство и применение строительных материа-

лов, изделий и конструкций», является дисциплиной по выбору, обеспечивает логическую 

взаимосвязь с дисциплинами «Строительные материалы», «Процессы и аппараты в техно-

логии строительных материалов», «Вяжущие вещества», «Бетоноведение». 

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные 

при изучении таких дисциплин как, «Строительные материалы», «Физика»,  «Химия», 

«Физическая химия», «Процессы и аппараты технологии строительных материалов, «Вя-

жущие вещества», «Бетоноведение». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студента 

Студент должен:  

 знать:  

-  определения и практический смысл терминов: нагрузка, напряжение, деформация 

упругая и пластическая, работа, энергия, агрегатное состояние вещества, термоди-

намическая система, параметры термодинамической системы, внутренняя энергия; 

-   существующие виды и  свойства наполнителей, волокон и армирующих материа-

лов, применяемых в строительстве; 

-  факторы, влияющие на технологию изготовления и процессы твердения вяжущих 

веществ заданного состава и эксплуатационных свойств (гипса, извести, портланд-

цемента и смешанных вяжущих на их основе); 

 основные этапы формирования структуры вяжущих веществ, типы связей частиц в 

твердом теле, основные физические свойства строительных материалов. 

 понятия о физико-химических процессах, протекающих при изготовлении и твер-

дении вяжущих веществ на органической и минеральной основе, о взаимосвязи со-

става и структуры затвердевших вяжущих и долговечности изделий на их основе, о 

механизме влияния химических и активных минеральных добавок на свойства вя-

жущих веществ; 

уметь: 

 оценивать основные свойства вяжущего, исходя из его химического и минералоги-

ческого состава, и  прогнозировать свойства материала на его основе; 

 определять основные характеристики вяжущих веществ по стандартным методи-

кам; 

владеть: 
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 основами проведения испытаний по определению свойств строительных материа-

лов; 

 методикой расчета потребности в сырьевых материалах при производстве строи-

тельных материалов от мощности технологической линии, цеха и предприятия в 

целом; 

 теорией и практикой определения режима работы и регулировки технологических 

параметров помольного, смесительного и теплотехнического оборудования при 

производстве вяжущих; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов. 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа с обучаю-

щимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные за-

нятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
-

та
ц

и
и

 п
о

 К
П

/К
Р

 

1 

Роль и место компо-

зиционных строи-

тельных материалов  

6 1-2 2 - 
   

-  

2 

Классификация  КМ. 

Теоретические осно-

вы получения компо-

зиционных строи-

тельных материалов 

различной структуры 

6 3-4 2 - 

   

-  

3 

Современные компо-

зиционные вяжущие 

вещества.  

6 5-6 2 8 
   

- Защита  

лабораторных 

работ 

4 
Фибробетоны.  6 7-8 2 8 

   
20 Защита  

лабораторных 

работ 

5 
Асбестоцементные 

композиты.  

6 9 1 - 
   

20  

6 
Бетонополимеры. 6 10 1 - 

   
- Контрольная  

работа 1 

7 

Древесно-

минеральные компо-

зиты.  

6 11-12 2 8 
   

25 Защита  

лабораторных 

работ 
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8 

Древесно-

полимерные компо-

зиты  

6 13-14 2 8 
   

20 Защита лабора-

торных работ 

9 

Полимерные компо-

зиционные материа-

лы.  

6 15-16 2 - 
   

20 Контрольная  

работа 2 

10 
Итого: 6 16 16 32 

   
100 Дифференциро-

ванный зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-

во 

акад. 

часов 

1.  Роль и место композици-

онных строительных мате-

риалов (КМ) 

Основные понятия о композиционных материалах.  

Использование композиционных материалов в строи-

тельстве 

2 

2.  Композиционные материа-

лы. Теоретические основы 

получения композицион-

ных строительных матери-

алов различной структуры 

Классификация КМ. Основы получения дисперсно-

армированных, волокнистых и упрочненных частица-

ми структур композитов. 

Современные композиционные вяжущие вещества. 

Композиционные вяжущие вещества на основе порт-

ландцемента. Виды, основы получения, свойства и 

области применения 

2 

3.  Современные композици-

онные вяжущие вещества 

Композиционные вяжущие вещества на основе гипса. 

Виды, основы получения, свойства и области приме-

нения 

2 

4.  Фибробетоны. Классификация. Виды и свойства волокон (фибр) для 

получения фибробетонов. 

Основы теории получения фибробетонов. Стале-

фибробетон. Составы, структура, свойства. 

Технология  производства сталефибробетона, области 

применения, технико-экономическая эффективность 

применения сталефибробетона 

Стеклофибробетон, базальтофибробетон. Особенно-

сти технологии. 

2 

5.  Асбестоцементные компо-

зиты. 

Основные материалы и изделия. Составы и свойства, 

основы технологи производства изделий. Области 

применения.  

1 

6.  Бетонополимеры. Основы получения, свойства. Области применения. 1 
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7.  Древесно-минеральные 

композиты. 

Классификация. Закономерности проектирования со-

ставов и формирования структуры ДМК. 

Фибролит и изделия из него. Основные свойства, ос-

новы производства, области применения. 

Арболит. Составы, свойства, технология производства 

основных видов изделий из арболита. Области приме-

нения арболитовых изделий. 

Цементно-стружечные плиты. Основные свойства, 

основы производства, области применения. 

Гипсоволокнистые плиты. Основные свойства, основы 

производства, области применения. 

2 

8.  Древесно-полимерные 

композиты 

Классификация ДПК. Основные свойства, основы 

производства, области применения.  

Древесно-стружечные и древесноволокнистые компо-

зиты 

Древесно-полимерные композиты на термопластич-

ном связующем (ДПКТ), Пультрузионная  технология 

изделий из древесно-полимерных композитов. Пер-

спективы развития областей применения ДПК. 

2 

9.  Полимерные композици-

онные материалы.  

 

 Понятие о полимерных композиционных материалах 

и их классификации. 

Состав полимерных композиционных материалов, 

основные требования к компонентам композицион-

ных материалов 

Классификация композиционных полимерных мате-

риалов по их назначению в строительстве. 

Основные  способы переработки пластмасс. Основные 

способы технологии получения полимерных компози-

ционных материалов. 

Свойства, основы производства, области применения 

полимерных композиционных материалов 

2 

   16 

 

 

5.1. Лабораторный практикум 
5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание занятия 
Кол-во 

акад. часов 

1.  Современные ком-

позиционные вяжу-

щие вещества 

Провести испытания контрольных образцов компози-

ционных вяжущих и определить их соответствия тре-

бованиям нормативных документов. 

8 

2.  Фибробетоны.  Спроектировать и изготовить образцы фибробетона с 

различными волокнами. Провести их испытания для 

определения основных свойств. 

8 

3.  Древесно-

минеральные компо-

зиты.  

Освоить методы испытаний различных древесно-

минеральных композитов в соответствии с норматив-

ными документами. Установить основные факторы 

влияющие на свойства ДМК. 

8 

4.  Древесно-

полимерные компо-

зиты  

Освоить методы испытания различных древесно-

полимерных композитов в соответствии нормативны-

ми документами. Установить основные факторы вли-

8 
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яющие на свойства ДПК. 

   32 

 

 

5.2. Перечень практических занятий 

Практические занятия учебным планом  не предусмотрены 

 

5.3. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам – учебным 

планом не предусмотрены 

 

5.4. Самостоятельная работа  

5.4.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Фибробетоны. Новые виды волокон (фибр) для получения фибробето-

нов. Особенности применения различных видов волокон 

в фибробетонах. 

Области применения и технико-экономическая эффек-

тивность сталефибробетона. 

Современное состояние производства и применения 

стеклофибробетона. 

Современное состояние производства и применения ба-

зальтофибробетона. 

20 

2 Асбестоцементные 

композиты. 

Асбестоцементные листовые материалы. Технологии 

производства и области применения. 

20 

3 Древесно-

минеральные компо-

зиты. 

Закономерности проектирования составов и формирова-

ния структуры древесно-минеральных композитов 

(ДМК). 

Современные технологии получения фибролита. 

Свойства и области применения арболитовых изделий. 

Основные свойства и  области применения цементно-

стружечных плит. 

Применение  цементно-стружечных плит в строитель-

ных системах с несъемной опалубкой. 

Основы технологии гипсоволокнистых плит. Требования 

к сырьевым материалам и готовой продукции. 

25 

4 Древесно-

полимерные компо-

зиты 

Современные древесно-полимерные композиты. 

Перспективы расширения применения в строительстве 

древесно-полимерных композитов 

20 

5 Полимерные компо-

зиционные материа-

лы.  

 Написание рефератов по темам: 

Состояние и перспективы применения в строительстве 

полимербетонов, в том числе серобетона. 

20 

   105 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Курс включает в себя лекционные и практические занятия. В процессе освоения 

дисциплины предусмотрена также самостоятельная работа студента, которая направлена 

на изучение теоретического материала, а также выполнение заданий, поставленных перед 

студентами на практических занятиях. 

Для полного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить следующие 

действия: 
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1. Посетить курс вводных лекций, на которых будут раскрыты основные темы изучаемой 

дисциплины, даны рекомендации по самостоятельной подготовке, справочные материалы 

для изучения, а также индивидуальные задания к практическим занятиям.  При прослуши-

вании лекции курса, рекомендуется составить краткий конспект лекций. 

2. Самостоятельно подготовиться к проведению каждого лабораторного (практического) 

занятия в требуемом объеме: изучить необходимый теоретический материал и решить ин-

дивидуальные задания. Для более полного усвоения материала рекомендуется составить 

краткий конспект лекций при изучении теоретического материала в рамках самостоятель-

ной работы. 

3. На практических занятиях: освоить на конкретных примерах методы и методики реше-

ния поставленных задач в области проектирования, испытания и производства компози-

ционных материалов.  

4. Выполнить, оформить и защитить индивидуальные лабораторные (практические) зада-

ния по каждой из изучаемых тем дисциплины. 

5. Решить поставленные задачи в рамках трех промежуточных контрольных работ. 

 

В самостоятельной работе  используются учебные материалы, указанные в разделе 8. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

На примере очной формы обучения 

 

Код компе-

тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического 

обучения)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-8 + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

петен-

ции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 
(Код пока-

зателя 

освоения) 

Форма оценивания 

Обеспечен-

ность оце-

нивания 

компетен-

ции 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 №
1
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 №
2
 

З
ащ

и
та

 л
аб

о
р
а-

то
р

н
ы

х
 р

аб
о

т 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

-

р
о

в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-8 

З1 + +  + + 

У1   +  + 

Н1   +  + 

ИТОГО + + + +  
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7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Дифференцированного заче-

та 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Обучающийся не 

знает основные тех-

нологические опера-

ции  их последова-

тельность и назначе-

ние при производ-

стве композицион-

ных материалов, до-

пускает существен-

ные ошибки, не мо-

жет увязывать тео-

рию с практикой 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного ха-

рактера, наблюдают-

ся нарушения логи-

ческой последова-

тельности в изложе-

нии основных техно-

логических операций  

их последовательно-

сти и назначении при 

производстве компо-

зиционных материа-

лов 

Обучающийся твердо 

знает основные тех-

нологические опера-

ции  их последова-

тельность и назначе-

ние при производстве 

композиционных ма-

териалов, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская су-

щественных неточно-

стей в ответе на во-

прос 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено полно-

стью, без пробелов; ис-

черпывающе, последова-

тельно, четко и логически 

стройно излагает основ-

ные технологические 

операции  их последова-

тельность и назначение 

при производстве компо-

зиционных материалов; 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами приме-

нения знаний; использует 

в ответе дополнительный 

материал 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой рабо-

ты/проекта – не предусмотрено 

 

7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета – не предусмотрено 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

В течение семестров проводятся контрольные работы 

Примерные вопросы к контрольным работам: 

1. Классификация  КМ.  

2. Основы получения дисперсно-армированных, волокнистых и упрочненных части-

цами структур композитов 

3. Современные композиционные вяжущие вещества. Виды, основы получения, свой-

ства и области применения 

4. Классификация фибробетонов.  

5. Виды и свойства волокон (фибр) для получения фибробетонов. 

6. Основы теории получения фибробетонов.  

7. Составы, свойства, технология производства, области применения, технико-

экономическая эффективность применения фибробетонов. 

8. Стеклофибробетон. Свойства, особенности технологии, применение. 

9. Базальтофибробетон. Свойства, особенности технологии, применение. 

10. Асбестоцементные композиты. Основные материалы и изделия.  
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11. Составы и свойства. основы технологи производства асбестосодержащих изделий. 

Области применения.  

12. Древесно-минеральные композиты. Классификация.  

13. Закономерности проектирования составов и формирования структуры ДМК. 

14. Арболит. Составы, свойства, технология производства основных видов изделий из 

арболита.  

15. Области применения арболитовых изделий. 

16. Цементно-стружечные плиты. Основные свойства, основы производства, области 

применения. 

17. Гипсоволокнистые плиты. Основные свойства, основы производства, области при-

менения. 

18. Фибролит и изделия из него. Основные свойства, основы производства, области 

применения.  

19. Современные древесно-полимерные композиты.  

20. Классификация ДПК. Основные свойства, основы производства, области примене-

ния. 

21. Полимерные композиционные материалы.  

22. Основы теории создания ПКМ. 

23. Виды ПКМ, свойства, основы производства, области применения. 

24. Бетонополимеры. Основы получения, свойства. Области применения. 

25. Древесно-стружечные и древесноволокнистые композиты 

26. Древесно-полимерные композиты на термопластичном связующем (ДПКТ).  

27. Пультрузионная  технология изделий из древесно-полимерных композитов. 

28. Перспективы развития областей применения ДПК. 

 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». Промежуточная аттестация  

проводится в виде выполнения зачета  

 

Вопросы к зачету: 

1. Классификация  КМ. Основы получения дисперсно-армированных, волокнистых и 

упрочненных частицами структур композитов 

2. Современные композиционные вяжущие вещества. Виды, основы получения. 

3. Свойства  композиционных вяжущих веществ, области применения. 

4. Основы теории получения фибробетонов. Классификация.  

5. Виды и свойства волокон (фибр) для получения фибробетонов. 

6. Сталефибробетон. Составы, свойства.  

7. Технология производства, области применения, технико-экономическая эффектив-

ность применения фибробетонов. 

8. Стеклофибробетон, базальтофибробетон. Особенности технологии. 

9. Асбестоцементные композиты. Основные материалы и изделия.  

10. Составы и свойства асбестоцементных композитов.Основы технологи производ-

ства изделий. Области применения.   

11. Древесно-минеральные композиты. Классификация. Закономерности проектирова-

ния составов и формирования структуры ДМК. 

12. Арболит. Составы, свойства, технология производства основных видов изделий из 

арболита. Области применения арболитовых изделий. 

13. Цементно-стружечные плиты. Основные свойства, основы производства, области 

применения. 
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14. Гипсоволокнистые плиты. Основные свойства, основы производства, области при-

менения. 

15. Фибролит и изделия из него. Основные свойства, основы производства, области 

применения.  

16. Современные древесно-полимерные композиты. Классификация. Основные свой-

ства.  15.Основы производства ДПК, области применения. 

17. Полимерные композиционные материалы. Основы теории создания ПКМ, виды 

ПКМ. 17. Свойства ПКМ, основы производства, области применения. 

18. Бетонополимеры. Основы получения, свойства. Области применения.  

19. Древесно-волокнистые плиты. Основные свойства, основы производства, области 

применения. 

20. Стеклопластиковая арматура. Основные свойства, основы производства, области 

применения. 

21. Слоистые композиты на основе минеральной матрицы. Основные свойства, основы 

производства, области применения. 

22. Слоистые композиты на основе полимерной матрицы. Основные свойства, основы 

производства, области применения. 

23. Наполненные полимерные композиты. Основные свойства, основы производства, 

области применения. 

24. Углепластики. Основные свойства, основы производства, области применения. 

25. Композиционные материалы на основе боровых волокон. Основные свойства, ос-

новы производства, области применения. 

26. Полимербетоны. Основные свойства, основы производства, области применения. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-

подавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лаборатор-

ные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-

пытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответ-

ствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначен-

ным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче дифференцированного зачета в устной 

форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
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теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических заня-

тиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Технология композиционных материалов»  

 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Автор, название, место изда-

ния, издательство, год издания 

учебной и учебно-

методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ    

1 Технология ком-

позиционных 

материалов 

И. А. Рыбьев. Строительное 

материаловедение. 4-е изд. - 

Москва :Юрайт, 2012. - 701 

с. : ил., табл. - (Бакалавр). - 

Библиогр.: с. 689-691 (60 

назв.). 

25 50 

  ЭБС АСВ   
2  Композиционные материалы 

на основе силикатов и алюмо-

силикатов [Электронный ре-

сурс]/ С.М. Азаров [и др.].— 

Электрон. текстовые дан-

ные.— Минск: Белорусская 

наука, 2014.— 176 c.—  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

29462.— ЭБС «IPRbooks» 

50 

Дополнительная литература: 
  НТБ    

3 Технология ком-

позиционных 

материалов 

Силикатные и полимерсили-

катные композиты каркасной 

структуры роликового формо-

вания [Текст] : [монография] / 

под общ. ред. Ю. М. Баженова, 

В. Т. Ерофеева ; В. Т. Ерофеев 

[и др.]. - М. : Изд-во АСВ, 

2009. - 158 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 142-158 (269 назв.). 

13 50 

4 Композиты на основе дисперс-

но армированных бетонов. Во-

просы теории и проектирова-

ния, технология, конструкции 

[Text] / Ф. Н. Рабинович. - 3-е 

изд., перераб.и доп. - М. : Изд-

во АСВ, 2004. - 559 с. : ил. 

4 50 

http://www.iprbookshop.ru/
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5 Современные композиционные 

строительные материалы [Text] 

: учеб. пособие для вузов / В. 

А. Худяков, А. П. Прошин, С. 

Н. Кислицына. - М. : Изд-во 

АСВ, 2006. - 141 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 139 (11 назв.). 

13 50 

6 Конструкции из дерева и 

пластмасс [Текст] : учебник 

для вузов / Э. В. Филимонов [и 

др.] ; [рец.: С. Б. Турковский, 

В. Ю. Щуко]. - Москва : Изд-

во АСВ, 2010. - 422 с. : ил., 

табл. 

13 50 

7 Конструкционные материа-

лы. Полный курс [Текст] : 

[учебное пособие] / М. Эшби, 

Д. Джонс ; пер. с англ. под ред. 

С. Л. Баженова. - Долгопруд-

ный : Интеллект, 2010. - 671 с. 

: ил., табл. - Библиогр.: с. 670-

671 (49 назв.). - Пер. изд. : 

Engineering Materials / Michael 

F. Ashby, David R. H. Jones ; 

University of Cambridge. - 3rd 

ed. - Amsterdam etc., 2005 - 

2006. 

10 50 

8 Структурообразование и 

конструкционная прочность 

цементных композитов [Текст] 

: [монография] / Н. И. Макри-

дин, Е. В. Королев, И. Н. Мак-

симова ; Московский государ-

ственный строительный уни-

верситет. - Москва : МГСУ, 

2013. - 150 с. : ил., табл. - (Биб-

лиотека научных разработок и 

проектов НИУ МГСУ). - Биб-

лиогр.: с. 134-150 (227 назв.). 

3 50 

9 Баженов Ю.М., Алимов 

Л.А., Воронин В.В.,Трескова 

Н.В. Проектирование предпри-

ятий по производству строи-

тельных материалов и изде-

лий.М.АСВ, 2005 

13 50 

10 Алимов Л.А., Воронин В.В. 

Технология строительных из-

делий и конструкций. Бетоно-

ведение. М., Академия, 2010. 

425с. 

13 50 

 ЭБС АСВ   

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?=ba273010
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?=ba273011
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=715571
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=715571
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=715571


14 

11 Михайлин Ю.А. Конструкци-

онные полимерные компози-

ционные материалы [Элек-

тронный ресурс]: учебное по-

собие/ Михайлин Ю.А.— 

Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Научные основы 

и технологии, 2010.— 822 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

13214.— ЭБС «IPRbooks» 

50 

 Двуличанская Н.Н. Компози-

ционные материалы. Физико-

химические свойства [Элек-

тронный ресурс]: учебное по-

собие/ Двуличанская Н.Н., 

Слынько Л.Е., Пясецкий В.Б.— 

Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский госу-

дарственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана, 

2008. 48 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

31427.— ЭБС «IPRbooks» 

50 

12 
Кудеярова Н.П. Технология 

вяжущих и композиционных 

материалов [Электронный ре-

сурс]: лабораторный практи-

кум. Учебное пособие/ Кудея-

рова Н.П., Борисов И.Н.— 

Электрон. текстовые дан-

ные.— Белгород: Белгород-

ский государственный техно-

логический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 63 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

28409.— ЭБС «IPRbooks» 

50 

13 
Солнцев Ю.П. Технология 

конструкционных материалов 

[Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов/ Солнцев Ю.П., 

Ермаков Б.С., Пирайнен 

В.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2014.— 504 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

22545.— ЭБС «IPRbooks 

50 

14  Клёсов А. Древесно-

полимерные композиты [Элек-

тронный ресурс]/ Клёсов А.— 

Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Научные основы 

и технологии, 2010.— 736 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

13212.— ЭБС «IPRbooks» 

50 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть http://www.runnet.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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России 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
 

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. 

2. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требу-

ющихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

3. Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходи-

мого материала для написания курсовой работы/курсового проекта; формирование выво-

дов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Конкретные требования по вы-

полнению и оформлению курсовой работы/курсового проекта находятся в методических 

материалах по дисциплине.  

4. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации, на практическом занятии.  

5. Уделить внимание следующим понятиям (матрица, наполнитель, дисперсное 

упрочнение, и др.) 

6. Просмотр рекомендуемой литературы. 

7. Подготовка к лабораторным работам по методическим указаниям. 

8. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

9. При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Информационные 

технологии 

Степень 

обеспечен-

ности (%) 

1 Роль и место компози-

ционных строитель-

ных материалов (КМ) 

Основные понятия о композицион-

ных материалах. 

Использование композиционных 

материалов в строительстве 

Слайды 

 презентации 
100 
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2 Композиционные ма-

териалы. Теоретиче-

ские основы получе-

ния композиционных 

строительных матери-

алов различной струк-

туры 

Классификация КМ. Основы полу-

чения дисперсно-армированных, 

волокнистых и упрочненных части-

цами структур композитов. 

Современные композиционные вя-

жущие вещества. Композиционные 

вяжущие вещества на основе порт-

ландцемента. Виды, основы полу-

чения, свойства и области примене-

ния 

Слайды 

 презентации 
100 

3 Современные компо-

зиционные вяжущие 

вещества 

Композиционные вяжущие веще-

ства на основе гипса. Виды, основы 

получения, свойства и области 

применения 

Слайды 

 презентации 
100 

4 Фибробетоны. Классификация. Виды и свойства 

волокон (фибр) для получения фиб-

робетонов. 

Основы теории получения фиб-

робетонов. Сталефибробетон. Со-

ставы, структура, свойства. 

Технология  производства стале-

фибробетона, области применения, 

технико-экономическая эффектив-

ность применения  

сталефибробетона. 

Стеклофибробетон, базальтофиб-

робетон. Особенности технологии. 

Слайды 

 презентации 
100 

5 Асбестоцементные 

композиты. 

Основные материалы и изделия. 

Составы и свойства, основы техно-

логи производства изделий. Обла-

сти применения. 

Слайды 

 презентации 
100 

6 Бетонополимеры. Основы получения, свойства. Обла-

сти применения. 
Слайды 

 презентации 
100 

7 Древесно-

минеральные компози-

ты. 

Классификация. Закономерности 

проектирования составов и форми-

рования структуры ДМК. 

Фибролит и изделия из него. Ос-

новные свойства, основы производ-

ства, области применения. 

Арболит. Составы, свойства, техно-

логия производства основных видов 

изделий из арболита. Области при-

менения арболитовых изделий. 

Цементно-стружечные плиты. Ос-

новные свойства, основы производ-

ства, области применения. 

Гипсоволокнистые плиты. Основ-

ные свойства, основы производства, 

области применения. 

Слайды 

 презентации 
100 

8 Древесно-полимерные 

композиты 

Классификация ДПК. Основные 

свойства, основы производства, об-

ласти применения.  

Древесно-стружечные и древесно-

волокнистые композиты 

Древесно-полимерные композиты 

Слайды 

 презентации 
100 
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на термопластичном связующем 

(ДПКТ), Пультрузионная  техноло-

гия изделий из древесно-

полимерных композитов. Перспек-

тивы развития областей примене-

ния ДПК. 

9 Полимерные компози-

ционные материалы.  

 

 Понятие о полимерных компози-

ционных материалах и их класси-

фикации. 

Состав полимерных композицион-

ных материалов, основные требова-

ния к компонентам композицион-

ных материалов 

Классификация композиционных 

полимерных материалов по их 

назначению в строительстве. 

Основные  способы переработки 

пластмасс. Основные способы тех-

нологии получения полимерных 

композиционных материалов. 

Свойства, основы производства, 

области применения полимерных 

композиционных материалов 

Слайды 

 презентации 
100 

 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образо-

вательного процесса – специализированное программное обеспечение не используется. 

 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине «Технология композиционных материалов»  

проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствую-

щим оборудованием и программным обеспечением: 

 
№ 

п/п 
Вид учебного занятия 

 
Наименование оборудования № и наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий  

1 2 3 4 
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1 Лекционные занятия 
Стационарные/мобильные (перенос-

ные) наборы демонстрационного 

оборудования 

Аудитории/ аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа в со-

ответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

129337, г, Москва, Яро-

славское шоссе, д. 26 

    

2 Лабораторные занятия 

Комплект оборудования для формования 

испытания образцов бетонов, включаю-

щий: Влагомер МГ4У универсальный , 

Измеритель прочности строительных 

материалов ИПМ-1Э (3...100 МПа) 

электронный, Прибор НПР-1, Термо-

метр цифровой универсальный ТЦ-1У, 

Прибор Вика ОГЦ-1 , Сосуд для отму-

чивания щебня и гравия, Сосуд для от-

мучивания песка, Устройство ОВС, 

Форма цилиндрическая 150х150 мм 

(ФЦ150), Форма для бетонных образцов 

150х150х150 одногнездная (ФК150), 

Форма куба для бетонных и растворных 

образцов 70,7х70,7х70,7 трехгнездная 

(3ФК70,7) 

010 УЛК лаборатория 

«Технологии вяжу-

щих веществ и бето-

нов» 

  

 

Комплект для формирования и  

Автоматическая сервогидравлическая 

система 50-С8422 МСС8 

Климатическая камера WK3-190/70 

Прибор для определения морозостойко-

сти бетона БЕТОН-ФРОСТ 

Ультразвуковой прибор (дефектоскоп) 

ПУЛЬСАР-1.2 

Прибор для определения активности 

цемента ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ 

Вакуумный измеритель проницаемости 

бетона ВИП-1 

Шкаф нормального твердения образцов 

цементного раствора CURACEM 

Комплект оборудования для измерения 

усадки цементных образцов Controls 

Мельница вибрационная МВ-0,01 

Мельница шаровая 40-МЛ 

Смеситель-гранулятор ТЛ–020 

Электронные весы DX – 300 

Электронные весы GF - 2000 

Двухдиапазонные электронные весы 

GP-32K 

Шлифовальная установка PSM.4 

Камера универсальная пропарочная  

КУП-1 

Комплект оборудования для формова-

ния и испытания образцов бетонов и 

растворов CONTROLS, включающий: 

Бетоносмеситель СK-ЦБ-10, Формы 

призмы 70*70*280 - 6 шт, Формы кубы 

70*70*70 - 10 шт, Формы приз-

мы100*100*400 - 6 шт 

AUTOMIX Автоматический про-

граммируемый растворосмеситель 
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Встряхивающее устройство для уплот-

нения образцов призм цемента 

Встряхивающий стол 800х800 мм, Мно-

гокоординатный встряхиватель для сит 

Ø 300 мм, Набор сит Ø 300 мм 

Пресс для испытания строительных ма-

териалов П50 

Измеритель содержания воздуха в рас-

творах, объем 1 л., V-образная воронка 

для испытания СУБ, Устройство с L-

образным ящиком для СУБ, Устройство 

с J-образным кольцом для СУБ, Прибор 

для определения расплыва СУБ 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и пример-

ной основной образовательной программой высшего образования по направлению  

08.03.01 Строительство, профиль «Производство и применение строительных материалов, 

изделий и конструкций». 

 


