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Целью освоения дисциплины «Специальная химическая технология тонкой и 

строительной керамики»   является изучение различных  видов  керамических изделий, их  

физико-механических свойств, сырьевых материалов,  способов их производства и техни-

ко-экономические условий применения их в строительстве и подготовка студентов к за-

вершающему этапу обучения – выполнению квалификационной работы. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 

способностью и готов-

ностью осуществлять 

технологический про-

цесс в соответствии с 

регламентом и исполь-

зовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического про-

цесса, свойств сырья и 

продукции 

ПК-7 

Знает основные принципы технологического 

процесса производства керамических материалов 

в соответствии с регламентом 
З1 

Умеет использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологическо-

го процесса производства керамических материа-

лов, определения свойств сырья и продукции 

У1 

Имеет навыки по применению технических рег-

ламентов в производстве керамических материа-

лов и использованию технических средства для 

измерения основных параметров технологическо-

го процесса, свойств сырья и продукции.  

Н1 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию ре-

сурсов предприятия и 

формированию ресур-

сов предприятия 

ПК-20 

Знает основные тенденции систематизации и 

обобщения информации по использованию ре-

сурсов предприятий по выпуску керамических 

материалов и формированию ресурсов предпри-

ятия 

З2 

Умеет систематизировать и обобщать информа-

цию по использованию ресурсов предприятий 

керамической промышленности, заводов по кир-

пича, керамической плитки и т.д.. 

У2 

Имеет навыки к формированию ресурсов пред-

приятий по выпуску цемента, гипса и извести  
Н2 

проводить стандартные 

и сертификационные 

испытания материалов, 

изделий и технологиче-

ских процессов 

ПК-22 

Знает основные требования стандартов и серти-

фикационные испытания керамических материа-

лов,  и процессов их производства. 
З3 

Умеет решать задачи по проведению стандарт-

ных и сертификационных испытаний керамиче-

ских материалов, изделий. 
У3 

Имеет навыки проведения стандартных и серти-

фикационных испытаний керамических материа-

лов, изделий на их основе и технологических 

процессов производства керамики. 

Н3 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина «Специальная химическая технология тонкой и строительной керами-

ки» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению 18.03.01 «Химическая технология» профиля «Технология туго-

плавких неметаллических и силикатных материалов» и является дисциплиной по выбору 

студента. 

       Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 
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       Для изучения дисциплины «Специальная химическая технология тонкой и строитель-

ной керамики» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студентов. 

         Студент должен: 

Знать:  

- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 

по технологической подготовке производства; 

- технологию производства  керамики; 

- перспективы технического развития предприятия; 

- системы и методы проектирования технологических процессов и режимов произ-

водства; 

- основное технологическое оборудование и принцип его работы; 

- технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продук-

ции; 

- стандарты и технические условия; 

- нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

- порядок и методы проведения патентных исследований; 

- основы изобретательства; 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- основные требования организации труда при проектировании технологических 

процессов; 

- методы исследований, проектирования и проведения экспериментальных работ; 

- специальную научно-техническую и патентную литературу по тематике исследо-

ваний и разработок; 

- назначение, условия технической эксплуатации проектируемых изделий, объек-

тов; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке 

и оформлению технической документации; 

- правила и нормы охраны труда. 

Уметь: 

- осуществлять технико-экономический анализ принимаемых решений, 

- выбирать и обосновывать схему производства тонкой и строительной керамики; 

- проектировать технологические линии; 

- рассчитывать производительность и основное оборудование технологических ли-

ний; 

- оценивать качество выпускаемой продукции. 

Иметь навыки: 

- планирования и организации технологических процессов производства керамики; 

-  выбора оптимальных условий проведения технологических процессов. 

 

Изучению дисциплины предшествует комплекс дисциплин как общеобразователь-

ных, так и специальных, таких как: «Общая химическая технология», «Процессы и аппа-

раты химической технологии», «Общая технология силикатных материалов», «Тепловые 

процессы в технологии силикатных материалов» и др. Кроме этого, чтение лекций осуще-

ствляется  параллельно с изучением дисциплин «Функциональность и эффективность си-

ликатных материалов», «Экологическая экспертиза силикатных материалов», «Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии в производстве керамики», «Технология декоративных и 

отделочных материалов из керамики». 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _12__зачетных единиц_432__акад.часа. 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающих-

ся и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа с обу-

чающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
й

 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-

н
я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о

н
-

су
л

ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 
1 

Введение, история 

технологии произ-

водства керамики.  

7 1 2    6 10 

Семинар 

2 

Сырье для произ-

водства тонкой и 

строительной ке-

рамики. Способы 

его добычи. 

7 2,3 6 4 8  6 20 

3 

Свойства керами-

ческих материалов. 7 

4,5,

6,7,

8 

8 4 10  6 20 Курсовая работа 

4 

Методы керамиче-

ской технологии. 

Основные техноло-

гические переделы 

в производстве ке-

рамики 

7 

9,10

, 

11,1

2 

8 8   6 20 
Контрольная ра-

бота 1 

5 

Сушка керамиче-

ских изделий 7 

13, 

14,1

5 

6 8 8  6 20 Курсовая работа 

6 

Обжиг керамиче-

ских изделий. Спе-

кание керамиче-

ских материалов. 

Модели спекания. 

7 

16, 

17, 

18 

6 8 10  6 18 
Контрольная ра-

бота 1 

 Всего    36 36 36  36 108 экзамен 

7 
Производство гру-

бой строительной 
8 

24,2

5,26 
4 2 10  12 16 Курсовой проект 
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керамики. 

8 

Производство теп-

лоизоляционной 

строительной ке-

рамики. 

8 27 4    4 16 
Контрольная ра-

бота 2 

9 

Производство тон-

кой строительной 

керамики. 

8 

28,2

9,30

,31 

4 12 10  4 16 
Контрольная ра-

бота 2 

10 

Производство 

фарфора, фаянса 

и санитарно-

строительной ке-

рамики. 

8 
31,3

2 
4 6   4 16 

Контрольная ра-

бота 2 

11 
Производство ог-

неупоров 
8 33 2    6 14 

Контрольная ра-

бота 2 

12 

Производство тех-

нической керамики 

(на примере корун-

довой керамики) 

 34 2    6 6 
Контрольная ра-

бота 2 

 Всего  8  20 20 20  36 84 экзамен 

 Итого 7,8  56 56 56  72 192  

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Введение. Краткий истори-

ческий очерк технологии 

производства вяжущих ма-

териалов. 

История развития технологии производства керамических 

материалов. Роль керамических материалов в развитии  

общества. Классификация керамических материалов. 
2 

2 

Сырье для производства 

тонкой и строительной ке-

рамики. Способы его добы-

чи 

Сырьевые материалы для производства керамики. Основ-

ные виды сырья – глинистые минералы, плавни и отощи-

тели. Некоторые специальные виды сырья для производ-

ства огнеупоров и технической керамики. Теоретические 

основы образования глинистых минералов, их классифи-

кация и свойства. Способы добычи керамического сырья, 

их достоинства и недостатки. 

 

6 

3 

Свойства керамических ма-

териалов. 

Основные свойства керамических материалов: усадка, 

водопоглощение, плотность, пористость, механическая 

прочность, термическая стойкость и морозостойкость,  

КЛТР и КОТР, огнеупорность, химическая стойкость и 

электрические свойства. 

8 

4 

Методы керамической тех-

нологии. Основные техно-

логические переделы в про-

изводстве керамики 

Методы керамической технологии. Добыча сырья, пере-

работка сырья, смешение компонентов, формование изде-

лий, виды и классификация оборудования и механизмов. 
8 

5 

Сушка керамических изде-

лий 

Сушка изделий,  физико-химические процессы, происхо-

дящие при сушке керамических изделий, виды брака и 

способы его предотвращения. Сушильные агрегаты и уст-

ройства. 

6 
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6 

Обжиг керамических изде-

лий. Спекание керамиче-

ских материалов. Модели 

спекания. 

Обжиг изделий. Топливо, используемое для обжига, его 

подготовка. Виды и типы тепловых агрегатов. Процессы, 

происходящие при обжиге сырьевых смесей. Факторы, 

влияющие на процесс обжига. Пути снижения расхода 

топлива при обжиге, виды брака и способы его предот-

вращения.  Модели спекания керамики. Модель жидко-

фазного спекания керамики, модели твердо-фазового спе-

кания,  модели  реакционного спекания. 

6 

7 

Производство грубой 

строительной керамики. 

Производство грубой строительной керамики. Сырье, 

технологические схемы производства, свойства и области 

применения кирпича и камней керамических, лицевого и 

фасадного кирпича, черепицы, канализационных труб. 
4 

8 
Производство теплоизоля-

ционной строительной ке-

рамики. 

Производство искусственных пористых заполнителей . 
Сырье, технологические схемы производства, свойства и 

области применения керамзита и аглопорита. 

4 

9 

Производство тонкой 

строительной керамики. 

Производство тонкой строительной керамики. Сырье, 

технологические схемы производства, свойства и области 

применения всех видов керамической плитки (плитки для 

внутренней облицовки стен, плитки для полов и фасадной 

плитки). 

4 

10 

Производство фарфора, фа-

янса 

и санитарно-строительной 

керамики. 

Производство фарфора, фаянса и санитарно-строительной 

керамики на основе фарфора и фаянса. Сырье, технологи-

ческие схемы производства, свойства и области примене-

ния фарфора и фаянса. 

4 

11 

Производство огнеупоров  Классификация огнеупоров. Производство огнеупоров 

(шамотных, динасовых, периклазовых и т.д.) Сырье, тех-

нологические схемы производства различных видов огне-

упоров. Свойства и области применения .          

2 

12 

Производство технической 

керамики (на примере ко-

рундовой керамики) 

Производство технической керамики. Сырье, технологи-

ческие схемы производства различных видов технической 

керамики, свойства и области применения корундовой 

керамики           

2 

 

5.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание лабораторной работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 
Свойства керамических ма-

териалов 

Анализ гранулометрического состава масс . Проведение 

ситового анализа по мокрому способу. Проведение сито-

вого анализа по сухому способу. Сопоставление результа-

тов анализов. 

4 

2 

Методы керамической тех-

нологии. Основные техно-

логические переделы в про-

изводстве керамики 

Определение формовочной  влажности сырьевой смеси. 

Определение нормальной формовочной влажности с по-

мощью прибора Вика.  определение формовочной влаж-

ности весовым методом. Сравнение результатов измере-

ний. 

8 

3 

Сырье для производства 

тонкой и строительной ке-

рамики. Способы его добы-

чи деление пластичности 

глинистого сырья. 

Определение верхнего предела пластичности на приборе 

Васильева. Определение нижнего предела пластичности 

на границе раскатывания.  Определение числа пластично-

сти. 
4 

4 
Сушка керамических изде-

лий  

Определение чувствительности глин к сушке по ускорен-

ному методу М.С. Белопольского. 
8 

5 

Обжиг керамических изде-

лий. Спекание керамиче-

ских материалов. Модели 

спекания 

Определение воздушной усадки керамической массы. Оп-

ределение огневой усадки керамической массы.  Опреде-

ление полной усадки образцов.  
8 

6 
Производство грубой 

строительной керамики. 

Определение кажущейся плотности, закрытой пористости 

и водопоглощения керамических образцов методом гид-
6 



7 

Производство теплоизоля-

ционной строительной ке-

рамики. 

 

ростатического взвешивания. 

7 
Производство тонкой 

строительной керамики 

Испытания керамической плитки для полов 
8 

 

Производство фарфора, фа-

янса 

и санитарно-строительной 

керамики. 

Исследование различных способов окрашивания керами-

ческого черепка 
6 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Сырье для производства 

тонкой и строительной ке-

рамики. Способы его добы-

чи 

Расчет состава шихтового состава керамической массы. 

Расчет молекулярной формулы. Расчет термического ко-

эффициента расширения фарфорового черепка. 

8 

2 

Свойства керамических ма-

териалов 

Расчет состава шихтового состава глазури. Расчет моле-

кулярной формулы. Расчет термического коэффициента 

расширения глазури. Расчет коэффициента плавкости гла-

зури. Расчет коэффициента кислотности глазури. 

10 

3 
Сушка керамических изде-

лий. 

 

Определение режимов сушки изделий в зависимости от 

свойств сырца.  Расчет воздушно-сухой усадки изделия.  
8 

 

Обжиг керамических изде-

лий. Спекание керамиче-

ских материалов. Модели 

спекания 

Определение режимов обжига изделий в зависимости от 

свойств керамического изделия. Зависимость режима об-

жига от формы изделия и состава массы.  Расчет огневой  

и поной усадки керамики. 

10 

4 
Производство грубой 

строительной керамики. 

Выбор технологической схемы производства лицевого 

кирпича. Выбор и расчет основного оборудования для 

лицевого кирпича. 
10 

5 
Производство тонкой 

строительной керамики. 

Разработка технологических схем получения различных 

видов керамической плитки. Обоснование выбранного 

оборудования. 

10 

 

 

5.4. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам (при наличии 

выделенных часов контактной работы в учебном плане)-    не предусмотрены 

 

5.5. Самостоятельная работа  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 

Введение. Краткий истори-

ческий очерк технологии 

производства вяжущих ма-

териалов. 

Виды керамических материалов  и их роль в развитии  

общества. 
10 

2 

Сырье для производства 

тонкой и строительной ке-

рамики. Способы его добы-

чи 

Химический, минералогический составы глин, полевых 

шпатов, песков.  Классификации сырья.  Технические 

требования с сырьевым материалам  в технологии строи-

тельной керамики. Техногенные сырьевые материалы в 

производстве керамики. 

20 

3 
Свойства керамических ма-

териалов. 

Основные свойства керамических материалов. Воздушная 

и огневая усадка.  Кажущаяся и истинная плотность.  
20 
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Влияние пористости на  механическую прочность кера-

мики.  Химическая стойкость и электрические свойства 

керамики. Эстетические и декоративные свойства кера-

мики. 

4 

Методы керамической тех-

нологии. Основные техно-

логические переделы в про-

изводстве керамики 

Разработка функциональных схем производства керами-

ческих материалов и изделий. Технологический контроль 

приготовления сырьевых масс. Выбор способа производ-

ства керамических изделий  в зависимости от свойств 

сырьевых материалов. 

20 

5 
Сушка керамических изде-

лий 

Виды и типы тепловых агрегатов. Процессы, происходя-

щие при о сушке сырьевых смесей. Пути снижения расхо-

да топлива при сушке керамических изделий. 
20 

6 

Обжиг керамических изде-

лий. Спекание керамиче-

ских материалов. Модели 

спекания. 

Влияние скорости нагрева и  охлаждения на качество вы-

пускаемой продукции. Факторы, влияющие на процесс 

обжига.  Пути снижения расхода топлива при обжиге. 
18 

7 

Производство грубой 

строительной керамики. 

 Сырье, технологические схемы производства. Использо-

вание техногенного сырья  в технологии производства 

грубой строительной керамики. Свойства и области при-

менения кирпича и камней керамических, лицевого и фа-

садного кирпича, черепицы, канализационных труб. 

16 

8 

Производство теплоизоля-

ционной строительной ке-

рамики. 

Эффективная строительная керамика. 

Производство искусственных пористых заполнителей . 

Технические требования к сырьевым материалам в произ-

водстве теплоизоляционных материалов.. 

16 

9 

Производство тонкой 

строительной керамики. 

 Технические требования к сырью.  Влияние примесей в 

сырьевых материалах на качество выпускаемой продук-

ции. Свойства и области применения всех видов керами-

ческой плитки (плитки для внутренней облицовки стен, 

плитки для полов и фасадной плитки). 

16 

10 

Производство фарфора, фа-

янса 

и санитарно-строительной 

керамики. 

Особенности производства фарфора, фаянса и санитарно-

строительной керамики. Особенности технологических 

схем производства бытового и электротехнического фар-

фора. Технические требования к сырьевым материалам. 

Свойства и области применения фарфора и фаянса. 

16 

11 

Производство огнеупоров  Классификации огнеупоров. Классификация шамотных 

огнеупоров. Требования нормативно-технической доку-

ментации. Сырьевые материалы. Динасовые и магнези-

альные огнеупоры. 

14 

12 Производство технической 

керамики (на примере ко-

рундовой керамики) 

Классификация  технической керамики. Сырье,  основные 

технологические схемы производства  технической кера-

мики. Свойства и области применения корундовой кера-

мики           

6 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Курс включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия. В про-

цессе освоения дисциплины предусмотрена также самостоятельная работа студента, кото-

рая направлена на изучение теоретического материала, а также выполнение заданий, по-

ставленных перед студентами на практических занятиях. 

Для полного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Посетить курс вводных лекций, на которых будут раскрыты основные темы изучае-

мой дисциплины, даны рекомендации по самостоятельной подготовке, справочные 

материалы для изучения, а также индивидуальные задания к практическим занятиям.  

При прослушивании лекции курса, рекомендуется составить краткий конспект лек-

ций. 
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2. Самостоятельно подготовиться к проведению каждого практического и лабораторного 

занятия в требуемом объеме: изучить необходимый теоретический материал и решить 

индивидуальные задания. Для более полного усвоения материала рекомендуется со-

ставить краткий конспект лекций при изучении теоретического материала в рамках 

самостоятельной работы. 

3. На лабораторных занятиях: освоить на конкретных примерах стандартные методы и 

методики определения основных и специальных свойств сырья и керамических мате-

риалов 

4. На практических занятиях произвести расчеты шихтовых массы и глазури и коэффи-

циент термического расширения черепа и глазури.  

5. Решить в полном объеме поставленные задачи при выполнении курсовой работы и 

курсового проекта. 

 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Код компе-

тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-7  + + + + + + + + + + + 

ПК-20   + + + +  + + + + + 

ПК-22  +  + + +  + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код пока-

зателя ос-

воения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

ц
ен

и
-

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

С
ем

и
н

ар
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 №
1
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 №
2
 

З
ащ

и
та

 к
у
р
со

-

в
о

й
 р

аб
о
ты

 

З
ащ

и
та

 к
у

р
со

-

в
о

го
 п

р
о

ек
та

 

Э
к
за

м
ен

 №
1
 

Э
к
за

м
ен

 №
2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-7 

З1 + + + + + + + + 

У1  + + + + + + + 

Н1    + + + + + 

ПК-20 

З2 + + + + + + + + 

У2  + + + + + + + 

Н2     + + + + 

ПК-22 

З3 + + + + + + + + 

У3  + + + + + + + 

Н3     + + + + 

ИТОГО + +  + + + + + 
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7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена для студентов, 

обучающихся по очной форме обучения 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Не знает значи-

тельной части про-

граммного мате-

риала, связанного 

с осуществлением 

технологического 

процесса произ-

водства керамики 

в соответствии с 

регламентом, до-

пускает сущест-

венные ошибки в 

ответах 

Имеет знания 

только основного 

материала, связан-

ного с осуществ-

лением технологи-

ческого процесса 

производства ке-

рамики в соответ-

ствии с регламен-

том, но не усвоил 

его деталей 

Обучающийся 

твердо знает мате-

риал, связанный с 

осуществлением 

технологического 

процесса произ-

водства керамики 

в соответствии с 

регламентом, гра-

мотно и по суще-

ству излагает его, 

не допуская суще-

ственных неточно-

стей в ответе на 

вопрос 

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал, свя-

занный с готовностью 

осуществлять технологи-

ческий процесс произ-

водства керамики в соот-

ветствии с регламентом, 

исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает. 

У1 

Не научился ис-

пользовать техни-

ческие средства 

для измерения ос-

новных парамет-

ров технологиче-

ского процесса 

производства ке-

рамики, свойств 

сырья и продукции 

Допускает много 

неточностей, ис-

пытывает затруд-

нения в примене-

нии технических 

средств для изме-

рения основных 

параметров техно-

логического про-

цесса производст-

ва керамики, 

свойств сырья и 

выпускаемой  про-

дукции; путается в 

определениях. 

Правильно приме-

няет теоретические 

положения при 

решении практи-

ческих вопросов и 

задач; использует 

технические сред-

ства для измерения 

основных пара-

метров технологи-

ческого процесса 

производства ке-

рамических мате-

риалов, определе-

ния свойств сырья 

и продукции 

Умеет использовать тех-

нические средства для 

измерения основных па-

раметров технологиче-

ского процесса производ-

ства керамических мате-

риалов, определения 

свойств сырья и продук-

ции, четко справляется с 

вопросами и другими 

видами применения зна-

ний, причем не затрудня-

ется с ответом при видо-

изменении заданий, ис-

пользует в ответе матери-

ал из литературы, пра-

вильно обосновывает 

принятое решение. 

Н1 

Обучающийся не 

знает значитель-

ной части про-

граммного мате-

риала по осущест-

влению техноло-

гических процес-

сов, допускает су-

щественные ошиб-

ки при использо-

вании технических 

средств для изме-

рения основных 

параметров техно-

логического про-

цесса производст-

ва керамики, 

Допускает неточ-

ности в технологи-

ческом процессе, 

ошибки по приме-

нению техниче-

ских регламентов в 

производстве ке-

рамических мате-

риалов и исполь-

зованию техниче-

ских средства для 

измерения основ-

ных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продук-

ции. 

Владеет необхо-

димыми навыками 

и приемами для 

выполнения по-

ставленных задач, 

связанных с ком-

пьютерными про-

граммами для раз-

работки современ-

ной дизайна кера-

мических изделий. 

Все предусмотренные 

программой задания, свя-

занные с работой с ком-

пьютерными программа-

ми для разработки совре-

менных дизайнерских 

решений оформления 

керамических изделий 

выполнены, качество их 

выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к 

максимальному 
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свойств сырья и 

продукции, каче-

ство их выполне-

ния оценено чис-

лом баллов, близ-

ким к минималь-

ному. 

З2 

Не знает основных 

тенденций систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации по ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятий по выпуску 

керамических ма-

териалов. 

Обучающийся 

имеет знания толь-

ко основного ма-

териала, но не ус-

воил его деталей, 

недостаточно пра-

вильно формули-

рует основные со-

временные тен-

денции системати-

зации и обобщения 

информации по 

использованию 

ресурсов предпри-

ятий по выпуску 

керамических ма-

териалов.  

Обучающийся 

твердо знает ос-

новные современ-

ные тенденции 

систематизации и 

обобщения ин-

формации по ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятий по выпуску 

керамических ма-

териалов, не до-

пускает сущест-

венных неточно-

стей в ответе на 

вопросы. 

Теоретическое содержа-

ние курса, связанное с 

современными тенден-

циями систематизации и 

обобщения информации 

по использованию ресур-

сов предприятий по вы-

пуску керамических ма-

териалов, .освоено пол-

ностью, без пробелов; 

исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логиче-

ски стройно излагает ма-

териал 

У2 

Допускает сущест-

венные ошибки не 

может системати-

зировать и обоб-

щать информацию 

по использованию 

ресурсов предпри-

ятий керамической 

промышленности, 

заводов по произ-

водству керамики, 

не может увязы-

вать теорию с 

практикой. 

При ответе на по-

ставленный вопрос 

обучающийся до-

пускает неточно-

сти, недостаточно 

правильные систе-

матизирует и 

обобщает инфор-

мацию по исполь-

зованию ресурсов 

предприятий кера-

мической про-

мышленности, 

заводов по произ-

водству керамиче-

ских. 

Правильно приме-

няет теоретические 

положения при 

решении практи-

ческих вопросов и 

задач, связанных с 

систематизировать 

и обобщать ин-

формацию по ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятий керамической 

промышленности, , 

в процессе обуче-

ния научился про-

водить анализ на 

всех стадиях про-

изводства. 

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами приме-

нения знаний, связанных 

систематизацией и обоб-

щением информации по 

использованию ресурсов 

предприятий керамиче-

ской промышленности, 

заводов по керамических 

материалов; использует в 

ответе дополнительный 

материал и литературу. 

Н2 

Большинство пре-

дусмотренных 

программой обу-

чения учебных 

заданий, связан-

ных с формирова-

нием ресурсов 

предприятий по 

выпуску керамиче-

ских изделий,  не 

выполнено, каче-

ство их выполне-

ния оценено чис-

лом баллов, близ-

ким к минималь-

ному. 

Допускает много 

неточностей, ис-

пытывает затруд-

нения в примене-

нии теоретических 

знаний, связанных 

с формированием 

ресурсов предпри-

ятий по выпуску 

керамики. 

Все предусмот-

ренные програм-

мой обучения 

учебные задания, 

связанные с фор-

мированием ре-

сурсов предпри-

ятий по выпуску 

керамики, выпол-

нены, качество их 

выполнения доста-

точно высокое; 

владеет необходи-

мыми навыками и 

приемами их вы-

полнения. 

Использует в ответе ма-

териал из литературы, 

правильно обосновывает 

принятое решение, гра-

мотно применяет навыки 

по формированию ресур-

сов предприятий по вы-

пуску керамики; прояв-

ляет самостоятельность 

при выполнении заданий. 

З3 
Не знает значи-

тельной части про-

граммного мате-

Обучающийся 

имеет знания толь-

ко основного ма-

Теоретическое 

содержание курса, 

связанное с основ-

Теоретическое содержа-

ние курса, связанное с с 

основными требованиями 
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риала, связанного 

с основными тре-

бованиями стан-

дартов и сертифи-

кационных испы-

таний свойств ке-

рамических изде-

лий,и процессов их 

производства; до-

пускает сущест-

венные ошибки. 

териала, но не ус-

воил его деталей, 

связанных с  

основными требо-

ваниями стандар-

тов и сертифика-

ционных испыта-

ний керамических 

материалов, изде-

лий из них и про-

цессов их произ-

водства; нарушает 

логическую после-

довательность в 

изложении про-

граммного мате-

риала 

ными требования-

ми стандартов и 

сертификационных 

испытаний кера-

мических материа-

лов, изделий из 

них и процессов их 

производства. ос-

воено полностью, 

грамотно и по су-

ществу; обучаю-

щийся излагает 

изученный мате-

риал, не допуская 

существенных не-

точностей в ответе 

на вопрос 

стандартов и сертифика-

ционных испытаний ке-

рамических материалов, 

изделий из них и процес-

сов их производства, ос-

воено полностью, без 

пробелов; исчерпываю-

ще, последовательно, 

четко и логически строй-

но излагает теоретиче-

ский материал курса, ка-

чественно и безошибочно 

разбирается в особенно-

стях сертификации мате-

риалов. 

У3 

Очень неуверенно, 

с большими за-

труднениями ре-

шает задачи по 

проведению стан-

дартных и серти-

фикационных ис-

пытаний керами-

ческих материа-

лов, изделий, не 

может увязывать 

теорию с практи-

кой 

Допускает много 

неточностей, ис-

пытывает затруд-

нения в примене-

нии теоретических  

знаний для реше-

ния задач по про-

ведению стандарт-

ных и сертифика-

ционных испыта-

ний керамических 

материалов, изде-

лий 

Правильно и умело 

применяет теоре-

тические положе-

ния при решении 

задач по проведе-

нию стандартных 

и сертификацион-

ных испытаний 

керамических ма-

териалов, изделий;  

все предусмотрен-

ные программой 

обучения учебные 

задания выполне-

ны, качество их 

выполнения доста-

точно высокое. 

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами приме-

нения знаний, связанны-

ми с умением решать 

задачи по проведению 

стандартных и сертифи-

кационных испытаний 

керамических материа-

лов, изделий; использует 

в ответе материал из ли-

тературы, правильно 

обосновывает принятое 

решение. 

Н3 

Отсутствуют на-

выки проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний кера-

мических материа-

лов, изделий на их 

основе и техноло-

гических процес-

сов производства , 

допускаются су-

щественные ошиб-

ки в ответах, необ-

ходимые практи-

ческие компетен-

ции не сформиро-

ваны 

Испытывает за-

труднения при 

проведении стан-

дартных и серти-

фикационных ис-

пытаний керами-

ческих материа-

лов, изделий на их 

основе и техноло-

гических процес-

сов производства  
испытывает за-

труднения в при-

менении теорети-

ческих положений 

на практике. 

Все предусмот-

ренные програм-

мой обучения 

учебные задания, 

связанные с про-

ведении стандарт-

ных и сертифика-

ционных испыта-

ний керамических 

материалов, изде-

лий на их основе и 

технологических 

процессов произ-

водства , выполне-

ны, качество их 

выполнения доста-

точно высокое; 

владеет необходи-

мыми навыками и 

приемами их вы-

полнения. 

Все предусмотренные 

программой задания, свя-

занные с проведении 

стандартных и сертифи-

кационных испытаний 

керамических материа-

лов, изделий на их основе 

и технологических про-

цессов производства , 

выполнены, качество их 

выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к 

максимальному. 
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7.2.3 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой работы 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Не знает основных 

принципов техноло-

гического процесса 

производства кера-

мики, допускает су-

щественные ошибки 

в работе. Не все за-

дания выполнены. 

Работа не выполнена 

в срок. 

Теоретическое со-

держание курса ос-

воено частично, вы-

зывают затруднения 

основы технологи-

ческого процесса 

производства кера-

мики, допускает су-

щественные ошибки 

в расчетах.  

Обучающийся хо-

рошо знает теорети-

ческий материал, 

связанный с основ-

ными принципами 

технологического 

процесса производ-

ства керамики. Зада-

ние выполнено пол-

ностью. Получены 

корректные резуль-

таты. Использована 

учебная и норматив-

ная литература 

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил программ-

ный материал, связанный с 

основными принципами 

технологического процесса 

производства керамики в 

соответствии с регламен-

том, исчерпывающе, и чет-

ко его излагает. Получены 

корректные результаты. 

Использована учебная и 

нормативная литература. 

У1 

Не научился исполь-

зовать технические 

средства для изме-

рения основных па-

раметров процесса 

обжига и для опре-

деления свойств сы-

рья; нарушена 

структура поясни-

тельной записки. 

Допускает в курсо-

вой работе много 

неточностей, свя-

занных с использо-

ванием технических 

средств для измере-

ния основных пара-

метров процесса 

обжига и для опре-

деления свойств сы-

рья; допускает 

ошибки в работе; 

работа оформлена 

неряшливо. 

Правильно применя-

ет теорию при реше-

нии практических 

вопросов и задач, 

научился использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных па-

раметров процесса 

обжига и для опре-

деления свойств сы-

рья; работа оформ-

лена без ошибок, 

аккуратно 

Структура и оформление 

пояснительной записки 

работы соответствуют тре-

бованиям. Умело выбирает 

технические средств для 

измерения основных пара-

метров процесса обжига и 

для определения свойств 

сырья; четко справляется с 

вопросами и другими ви-

дами применения знаний, , 

использует в ответе мате-

риал из литературы, пра-

вильно обосновывает при-

нятое решение 

Н1 

Обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, допуска-

ет существенные 

ошибки при расчете 

шихтового состава 

массы и коэффици-

ента термического 

расширения глазури. 

Обучающийся имеет 

знания только ос-

новного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает в 

работе неточности, 

ошибки при расчете 

шихтового состава 

массы и коэффици-

ента термического 

расширения глазури; 

отвечает не на все 

вопросы. 

Владеет необходи-

мыми навыками и 

приемами для вы-

полнения курсовой 

работы, связанными 

с применению тех-

нических регламен-

тов в производстве 

керамических мате-

риалов и расчетами 

шихтового состава 

массы и коэффици-

ента термического 

расширения глазури 

; не допускает суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

просы. 

Структура и оформление 

пояснительной записки 

соответствуют требовани-

ям. Все предусмотренные в 

курсовой работе задания, 

связанные с расчетом ших-

тового состава массы и 

коэффициента термическо-

го расширения глазури вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено числом 

баллов, близким к макси-

мальному 

З2 

Не знает основных 

тенденций система-

тизации и обобще-

ния информации по 

Обучающийся имеет 

знания только ос-

новного материала, 

но не усвоил его 

Обучающийся твер-

до знает основные 

тенденции система-

тизации и обобще-

Теоретические основы, 

связанные с основными 

тенденциями систематиза-

ции и обобщения инфор-
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использованию ре-

сурсов предприятий 

по выпуску керами-

ческих материалов и 

не может применить 

из в работе. Работа 

не выполнена в срок. 

деталей, недоста-

точно формулирует 

в работе основные 

тенденции система-

тизации и обобще-

ния информации по 

использованию ре-

сурсов предприятий 

по выпуску керами-

ческих материалов; 

использована только 

учебная литература. 

ния информации по 

использованию ре-

сурсов предприятий 

по выпуску керами-

ческих материалов; в 

курсовой работе и 

при ответах не до-

пускает существен-

ных неточностей. 

мации по использованию 

ресурсов предприятий по 

выпуску керамических ма-

териалов, освоено полно-

стью, без пробелов; мате-

риал в работе излагается 

четко и логически стройно.  

У2 

Неуверенно, с боль-

шими затруднения-

ми систематизирует 

и обобщает инфор-

мацию по использо-

ванию ресурсов ке-

рамических пред-

приятий , в работе 

допущено много 

ошибок, не все зада-

ния выполнены. 

Обучающийся до-

пускает неточности, 

недостаточно пра-

вильные системати-

зирует и обобщает 

информацию по ис-

пользованию ресур-

сов керамических 

предприятий . На-

рушает в курсовой 

работе логическую 

последовательности 

в изложении про-

граммного материа-

ла и расчетов. 

Правильно применя-

ет в работе теорети-

ческие положения 

при решении прак-

тических вопросов и 

задач, связанных с 

систематизацией и 

обобщением инфор-

мации по использо-

ванию ресурсов ке-

рамических пред-

приятий, выпус-

кающих керамиче-

ские материалы ; 

структура и оформ-

ление пояснитель-

ной записки работы 

в целом соответст-

вуют требованиям. 

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и дру-

гими видами применения 

знаний, связанных систе-

матизацией и обобщением 

информации по использо-

ванию ресурсов предпри-

ятий по производству ке-

рамики; свободно справля-

ется с вопросами, исполь-

зует в работе и ответах до-

полнительный материал 

Н2 

Большинство преду-

смотренных про-

граммой обучения 

учебных заданий, 

связанных с оценкой 

качества ресурсов 

предприятий,  вы-

пускающих керами-

ческие изделия,  в 

курсовой работе не 

выполнено, качество 

выполнения низкое; 

отвечает не на все 

вопросы или допус-

кает грубые ошибки 

в ответах. 

В работе допускает 

много неточностей, 

испытывает затруд-

нения в применении 

теоретических зна-

ний, связанных с 

оценкой качества 

ресурсов керамиче-

ских предприятий ; 

допускает ошибки в 

работе; работа 

оформлена неряш-

ливо. 

Все предусмотрен-

ные программой 

обучения учебные 

задания, с оценкой 

качества ресурсов 

предприятий по 

производству кера-

мики  в курсовой 

работе, выполнены, 

качество их выпол-

нения достаточно 

высокое; твердо зна-

ет материал, грамот-

но и по существу 

излагает его. 

Исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логиче-

ски стройно излагает мате-

риал; свободно справляется 

с вопросами, использует в 

ответе дополнительный 

материал.  В курсовой ра-

боте грамотно применяет 

современных методики 

оценки качества керамиче-

ских материалов; проявляет 

самостоятельность при вы-

полнении задания. 

З3 

Не знает значитель-

ной части про-

граммного материа-

ла, связанного с ос-

новными требования 

стандартов и серти-

фикационными ис-

пытаниями свойств 

изделий из керами-

ки, сырьевых мате-

риалов  и процессов 

их производства, в 

работе допускает 

грубые ошибки.  

Обучающийся имеет 

знания только ос-

новного материала, 

но не усвоил его 

деталей, что вызыва-

ет в курсовой работе 

затруднения связан-

ные с основными 

требования стандар-

тов и сертификаци-

онными испытания-

ми продукции кера-

мического производ-

ства и сырья. Зада-

ния выполнены, но в 

В курсовой работе 

обучающийся гра-

мотно и по существу 

излагает изученный 

материал; связанный 

с основными требо-

вания стандартов и 

сертификационными 

испытаниями кера-

мических материа-

лов, сырьевых мате-

риалов, сырья и про-

цессов их производ-

ства.. 

Задание выполнено 

В курсовой работе исчер-

пывающе, последователь-

но, четко и логически 

стройно излагает теорети-

ческий материал курса; 

полностью, без пробелов, 

качественно и безошибоч-

но разбирается с основны-

ми требования стандартов 

и сертификационными ис-

пытаниями керамической 

продукции, сырьевых ма-

териалов и процессов их 

производства. Задание вы-

полнено полностью. Полу-
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной атте-
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них имеются ошиб-

ки.  Использована 

только учебная ли-

тература. 

полностью. Получе-

ны корректные ре-

зультаты. Использо-

вана учебная и нор-

мативная литерату-

ра. 

чены корректные результа-

ты. Использована учебная 

и нормативная литература. 

У3 

Нарушена структура 

пояснительной за-

писки. Очень неуве-

ренно, с большими 

затруднениями и 

грубыми ошибками 

решает задачи по 

проведению стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний керамических 

материалов; не мо-

жет выполнить кур-

совую работу вовре-

мя. 

Допускает много 

неточностей при 

выполнении и защи-

те курсовой работы, 

испытывает затруд-

нения в применении 

теоретических  

знаний для решения 

задач по проведению 

стандартных и сер-

тификационных ис-

пытаний керамиче-

ских материалов ; 

В курсовой работе 

умело и правильно 

применяет теорети-

ческие положения 

при решении задач 

по проведению 

стандартных и сер-

тификационных ис-

пытаний керамиче-

ских материалов ; 

все предусмотрен-

ные учебные задания 

выполнены, качество 

их выполнения дос-

таточно высокое 

В курсовой работе и при 

защите свободно справля-

ется с задачами, вопросами 

и другими видами приме-

нения знаний, по проведе-

нию стандартных и серти-

фикационных испытаний 

керамических материалов и 

смесей; правильно обосно-

вывает принятое решение. 

Задание выполнено полно-

стью. Получены коррект-

ные результаты. Использо-

вана учебная и норматив-

ная литература. 

Н3 

Обучающийся не 

может увязывать 

теорию с практикой 

Отсутствуют навыки 

проведения стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний керамических 

материалов; допус-

каются существен-

ные ошибки в расче-

тах в курсовой рабо-

те и ответах, необ-

ходимые практиче-

ские компетенции не 

сформированы. 

При выполнении 

курсовой работы 

испытывает затруд-

нения при ответах на 

вопросы по прове-

дению стандартных 

и сертификационных 

испытаний керами-

ки; работа оформле-

на неряшливо. 

Владеет навыками 

проведения стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний керамики. Все 

предусмотренные в 

курсовой работе за-

дания, выполнены, 

качество их выпол-

нения достаточно 

высокое; владеет 

необходимыми на-

выками и приемами 

их выполнения. 

Свободно владеет навыка-

ми проведения стандарт-

ных и сертификационных 

испытаний керамики. Все 

предусмотренные. Все за-

дания, предусмотренные в 

курсовой работе, выполне-

ны, качество их выполне-

ния и ответов при защите 

работы оценено числом 

баллов, близким к макси-

мальному. 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро-

вень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 

Не знает основных 

принципов техноло-

гического процесса 

производства кера-

мики, допускает су-

щественные ошибки 

в проекте. Не все 

задания выполнены. 

Работа не выполнена 

в срок. 

Теоретическое со-

держание курса ос-

воено частично, вы-

зывают затруднения 

основы технологи-

ческого процесса 

производства кера-

мики и выбора обо-

рудования, допуска-

ет существенные 

ошибки в ответах.  

Обучающийся хо-

рошо знает теорети-

ческий материал, 

связанный с основ-

ными принципами 

технологического 

процесса производ-

ства керамики, Зада-

ние выполнено пол-

ностью. Получены 

корректные резуль-

таты. Использована 

учебная и норматив-

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил программ-

ный материал, связанный с 

основными принципами 

технологического процесса 

производства керамики в 

соответствии с регламен-

том, исчерпывающе, и чет-

ко его излагает. Получены 

корректные результаты. 

Использована учебная и 

нормативная литература. 
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ная литература 

У1 

Не научился исполь-

зовать технические 

средства для изме-

рения основных па-

раметров технологи-

ческого процесса 

производства кера-

мики и для опреде-

ления свойств сырья; 

нарушена структура 

пояснительной за-

писки, не умеет чи-

тать чертежи. 

Допускает в курсо-

вом проекте много 

неточностей, свя-

занных с использо-

ванием технических 

средств для измере-

ния основных пара-

метров технологиче-

ского процесса про-

изводства керамики 

и для определения 

свойств сырья; до-

пускает ошибки в 

работе; проект 

оформлен неряшли-

во. Плохо владеет 

графическим мате-

риалом. 

Правильно применя-

ет теорию при реше-

нии практических 

вопросов и задач, 

научился использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных па-

раметров процесса 

обжига и для опре-

деления свойств сы-

рья; проект оформ-

лен без ошибок, ак-

куратно. Хорошо 

владеет графическим 

материалом. 

Структура и оформление 

пояснительной записки и 

графической части проекта 

соответствуют требовани-

ям. Умело выбирает техни-

ческие средств для измере-

ния основных параметров 

технологического процесса 

производства цемента и для 

определения свойств сы-

рья; четко справляется с 

вопросами и другими ви-

дами применения знаний, , 

использует в ответе мате-

риал из литературы, пра-

вильно обосновывает при-

нятое решение. 

Н1 

Обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, допуска-

ет существенные и 

грубые ошибки при 

выборе и расчете 

основного техноло-

гического оборудо-

вания и выполнения 

чертежей. 

Обучающийся имеет 

знания только ос-

новного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает в 

проекте неточности, 

ошибки при выборе 

и расчете основного 

технологического 

оборудования; отве-

чает не на все во-

просы. 

Владеет необходи-

мыми навыками и 

приемами для вы-

полнения курсового 

проекта, связанными 

с применению тех-

нических регламен-

тов в производстве 

керамики и расчета-

ми основного техно-

логического обору-

дования; не допуска-

ет существенных 

неточностей в ответе 

на вопросы. 

Структура и оформление 

пояснительной записки 

соответствуют требовани-

ям. Все предусмотренные в 

курсовом проекте задания, 

связанные с выбором и 

расчетом  основного техно-

логического оборудования  

выполнены, качество их 

выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к мак-

симальному 

З2 

Не знает основных 

тенденций система-

тизации и обобще-

ния информации по 

использованию ре-

сурсов предприятий 

по выпуску керами-

ки и не может при-

менить из в проекте. 

Проект не выполнен 

в срок. 

Обучающийся имеет 

знания только ос-

новного материала, 

но не усвоил его 

деталей, недоста-

точно формулирует 

в работе основные 

тенденции система-

тизации и обобще-

ния информации по 

использованию ре-

сурсов предприятий 

по выпуску керами-

ки; использована 

только учебная ли-

тература. 

Обучающийся твер-

до знает основные 

тенденции система-

тизации и обобще-

ния информации по 

использованию ре-

сурсов предприятий 

по выпуску керами-

ки; в курсовом про-

екте и при ответах 

не допускает суще-

ственных неточно-

стей. 

Теоретические основы, 

связанные с основными 

тенденциями систематиза-

ции и обобщения инфор-

мации по использованию 

ресурсов предприятий по 

выпуску керамических ма-

териалов, освоено полно-

стью, без пробелов; мате-

риал в проекте излагается 

четко и логически стройно.  
Задание выполнено полно-

стью. Получены коррект-

ные результаты. Использо-

вана учебная и норматив-

ная литература. 

У2 

Неуверенно, с боль-

шими затруднения-

ми систематизирует 

и обобщает инфор-

мацию по использо-

ванию ресурсов 

предприятий кера-

мической промыш-

ленности, в проекте 

допущено много 

ошибок, не все зада-

Обучающийся до-

пускает неточности, 

недостаточно пра-

вильные системати-

зирует и обобщает 

информацию по ис-

пользованию ресур-

сов предприятий 

керамической про-

мышленности. На-

рушает в курсовом 

Правильно применя-

ет в проекте теоре-

тические положения 

при решении прак-

тических вопросов и 

задач, связанных с 

систематизацией и 

обобщением инфор-

мации по использо-

ванию ресурсов 

предприятий кера-

Свободно справляется с 

задачами, вопросами и дру-

гими видами применения 

знаний, связанных систе-

матизацией и обобщением 

информации по использо-

ванию ресурсов предпри-

ятий керамической про-

мышленности; свободно 

справляется с вопросами, 

использует в проекте и от-
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ния выполнены. проекте логическую 

последовательности 

в изложении про-

граммного материа-

ла и расчетов. 

мической промыш-

ленности; структура 

и оформление пояс-

нительной записки 

проекта в целом со-

ответствуют требо-

ваниям. 

ветах дополнительный ма-

териал.  Структура и 

оформление пояснительной 

записки и графической час-

ти проекта соответствуют 

требованиям. 

Н2 

Большинство преду-

смотренных про-

граммой обучения 

учебных заданий, 

связанных с оценкой 

качества ресурсов 

предприятий по вы-

пуску изделий из 

керамики и выбором 

оборудования в кур-

совом проекте не 

выполнено, качество 

выполнения записки 

и чертежей низкое; 

отвечает не на все 

вопросы или допус-

кает грубые ошибки 

в ответах. 

В проекте допускает 

много неточностей, 

испытывает затруд-

нения в применении 

теоретических зна-

ний, связанных с 

оценкой качества 

ресурсов предпри-

ятий по выпуску 

керамических мате-

риалов; допускает 

ошибки в работе; 

работа оформлена 

неряшливо. 

Все предусмотрен-

ные программой 

обучения учебные 

задания, с оценкой 

качества ресурсов 

предприятий по вы-

пуску керамики в 

курсовом проекте, 

выполнены, качество 

их выполнения дос-

таточно высокое; 

твердо знает матери-

ал, грамотно и по 

существу излагает 

его. 

Исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логиче-

ски стройно излагает мате-

риал; свободно справляется 

с вопросами, использует в 

ответе дополнительный 

материал. В курсовом про-

екте грамотно применяет 

современных методики 

оценки качества керамиче-

ских материалов; проявляет 

самостоятельность при вы-

полнении задания. 

З3 

Не знает значитель-

ной части про-

граммного материа-

ла, связанного с ос-

новными требования 

стандартов и серти-

фикационными ис-

пытаниями свойств 

керамических мате-

риалов, сырьевых 

смесей и процессов 

их производства, не 

знает контроля  ка-

чества на производ-

стве. В проекте до-

пускает грубые 

ошибки.  

Обучающийся имеет 

знания только ос-

новного материала, 

но не усвоил его 

деталей, что вызыва-

ет в курсовом проек-

те затруднения свя-

занные с основными 

требования стандар-

тов и сертификаци-

онными испытания-

ми свойств керами-

ческих материалов  

и контролем качест-

ва продукции. Зада-

ния выполнены, но в 

них имеются ошиб-

ки.  Использована 

только учебная ли-

тература. 

В курсовом проекте 

обучающийся гра-

мотно и по существу 

излагает изученный 

материал; связанный 

с основными требо-

вания стандартов и 

сертификационными 

испытаниями 

свойств  керамиче-

ских материалов и 

процессов их произ-

водства. Задание 

выполнено полно-

стью. Получены 

корректные резуль-

таты. Использована 

учебная и норматив-

ная литература. 

В курсовом проекте исчер-

пывающе, последователь-

но, четко и логически 

стройно излагает теорети-

ческий материал курса; 

полностью, без пробелов, 

качественно и безошибоч-

но разбирается с основны-

ми требования стандартов 

и сертификационными ис-

пытаниями свойств кера-

мических материалов и 

процессов их производства. 

Задание выполнено полно-

стью. Получены коррект-

ные результаты. Использо-

вана учебная и норматив-

ная литература. 

У3 

Нарушена структура 

пояснительной за-

писки. Очень неуве-

ренно, с большими 

затруднениями и 

грубыми ошибками 

решает задачи по 

проведению стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний свойств керами-

ческих материалов и 

подбору технологи-

ческого оборудова-

ния; не может вы-

полнить курсовой 

проект вовремя. 

Допускает много 

неточностей при 

выполнении и защи-

те курсового проек-

та, испытывает за-

труднения в приме-

нении теоретических  

знаний для решения 

задач по проведению 

стандартных и сер-

тификационных ис-

пытаний свойств 

керамических мате-

риалов  и подбору 

технологического 

оборудования. 

В курсовом проекте 

умело и правильно 

применяет теорети-

ческие положения 

при решении задач 

по проведению 

стандартных и сер-

тификационных ис-

пытаний  свойств 

керамических мате-

риалов и изделий и 

подбору технологи-

ческого оборудова-

ния; все предусмот-

ренные учебные за-

дания выполнены, 

качество их выпол-

В курсовом проекте и при 

защите свободно справля-

ется с задачами, вопросами 

и другими видами приме-

нения знаний, по проведе-

нию стандартных и серти-

фикационных испытаний 

свойств керамических ма-

териалов и подбору техно-

логического оборудования; 

правильно обосновывает 

принятое решение. Задание 

выполнено полностью. По-

лучены корректные резуль-

таты. Использована учеб-

ная и нормативная литера-

тура. 
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7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета для студентов, обу-

чающихся по заочной форме обучения  

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

Примерные вопросы для семинара: 

1.  Что понимают под формуемостью керамической массы? 

2.  Чем такое влагоемкость глины – максимальная, молекулярная, капилярная? 

3.  Что такое каолин и чем он отличается от каолинита и глины? 

4.  Каков химический состав черепка?  Укажите пределы колебаний содержания 

основных оксидов. 

5.  Какие процессы происходят при сушке глинистых минералов? 

6.  Что такое шамот и из чего его получают? 
7.  Какая химическая формула полевого шпата, доломита, соды, поташа? 

8.  Каковы требования к массам при пластическом формовании? 

9. Каковы требования к водным литейным шликерам? 

10. Каковы требования к изделиям санитарно-строительного назначения?. 

 

Типовые варианты контрольных работ: 

Контрольная работа 1 

1. Опишите основные физико-химические процессы, протекающие при обжиге ке-

рамических керамики на основе глинистых масс. 

2. Что такое деформация керамических материалов? Какие факиры влияют на это 

свойство керамики?. 

3. Смешение керамических масс. Охарактеризуйте достоинства и недостатки агре-

гатов для непрерывного и периодического способов смешения. 

4. Морозостойкость керамических материалов. Какие факторы влияют на морозо-

стойкость керамики? 

нения достаточно 

высокое 

Н3 

Обучающийся не 

может увязывать 

теорию с практикой 

Отсутствуют навыки 

проведения стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний свойств керами-

ческих материалов; 

допускаются суще-

ственные ошибки в 

расчетах в курсовом 

проекте и ответах, 

необходимые прак-

тические компетен-

ции не сформирова-

ны. 

При выполнении 

курсового проект 

испытывает затруд-

нения при ответах на 

вопросы по прове-

дению стандартных 

и сертификационных 

испытаний свойств 

керамических мате-

риалов; работа 

оформлена неряш-

ливо, чертежи вы-

полнены с ошибка-

ми. 

Владеет навыками 

проведения стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний свойств керами-

ческих материалов. 

Все предусмотрен-

ные в курсовом про-

екте задания, вы-

полнены, качество 

их выполнения дос-

таточно высокое; 

владеет необходи-

мыми навыками и 

приемами их выпол-

нения. 

Свободно владеет навыка-

ми проведения стандарт-

ных и сертификационных 

испытаний свойств кера-

мических материалов. Все 

предусмотренные. Все за-

дания, предусмотренные в 

курсовом проекте, выпол-

нены, качество их выпол-

нения и ответов при защите 

проекта оценено числом 

баллов, близким к макси-

мальному. 
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5. Что такое полусухое прессование. Охарактеризуйте достоинства и недостатки 

этого способа формования керамических изделий.. 

Контрольная работа 2 

1. Дайте описание механизма спекания изделий в производстве шамотных огне-

упоров и опишите физико-химические превращения. 

2.  Приведите механизм превращений глин при нагревании и дайте его описание 

3. Составьте технологическую схему (в эскизах оборудования)  производства гли-

няного кирпича по сухому способу. 

4. Дайте описание методики определения вспучиваемости глин при производстве 

керамического гравия . 

5. Приведите состав фриттованной глазури  рассмотрите  (в составе глазури) назна-

чение каждого из входящих в нее компонентов. 

 

Типовые варианты задания для курсовой работы по дисциплине «Специальная хи-

мическая технология тонкой и строительной керамики»: 

 

Общая тема «Расчет химического состава и коэффициентов термического рас-

ширения  керамической массы и глазури» 

Курсовая работа состоит из двух частей: 

- расчет химического состава  массы и коэффициента термического расширения керами-

ческого черепа; 

- расчет химического состава  и коэффициента термического расширения  глазури. Опре-

деление молекулярной формулы глазури, расчет коэффициента плавкости глазури. Вывод 

о совместимости глазури и черепа.; 

 

Вариант задания: 

Рассчитать по заданным модулям химический состав фарфоровой массы и фарфо-

ровой глазури. Рассчитать температурный коэффициент термического расширения фар-

форового черепка и фарфоровой глазури. Сделать вывод о совместимости глазури и чере-

па, если фарфоровая масса  и глазурь имеют шихтовые составы : 

Состав фарфоровой массы: 

 
Сырье Каолин 

Просянов-

ский 

Каолин 

Глуховец-

кий 

Глина 

Ново-

райская  

Глина 

Весе-

ловская 

Песок 

кварце-

вый Лю-

берец-

кий 

Полевой 

шпат 

Карель-

ский 

Бой 

фарфо-

ровый 

Содержание,% 

 

15 15 10 10 22 18 10 

 

 Состав фарфоровой глазури: 

 
Сырье Полевой 

шпат 

Кварце-

вый песок 

Мел Глина 

Ново-

швей-

царская 

Каолин Цир-

кон 

Таль

к 

Барий 

угле-

кис-

лый 

Окись 

цинка 

Содержа-

ние, % 

25.5 25.4 10.8 5.4 3.1 14.4 5.2 6.9 3.3 

 

Рассчитать коэффициент плавкости глазури. 

 

 

Типовые варианты задания для курсового проекта по дисциплине «Специальная 

химическая технология тонкой и строительной керамики»: 
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Общая тема «Сырьевой передел цементного завода» 

Курсовой проект базируется на первой части курсовой работы. В зависимости от 

вида и влажности сырьевых материалов разрабатывается функциональная схема сырьево-

го передела и проводятся технологические расчеты. 

Вариант задания: 

Рассчитать сырьевой передел цементного завода сухого способа производства про-

изводительностью 1000000 т клинкера в год. Предварительное измельчение сырьевой 

смеси происходит в мельницах самоизмельчения «Аэрофол». Домол сырьевой шихты 

осуществляется в шаровых трубных мельницах 3,0х8,0 м, работающих в замкнутом цикле. 

Коэффициент заполнения мельницы мелющими телами  = 0,31. 

Влажность сырьевых материалов, потери при прокаливании, и состав сырьевой 

смеси берется из первой части курсовой работы (например: Сырьевыми материалами яв-

ляются известняк с влажностью 3,42 %, глина с влажностью 15,9 % и огарки с влажно-

стью 10,6 %. П.П.П. сырьевой смеси составляет 34,67 %. Состав сырьевой смеси равен: 

известняк – 76,23 %; глина – 21,48 %; огарки – 2,29 %). 

 

Общая тема «Расчет сырьевого цеха  завода по производству керамических изделий» 

 

Курсовой проект базируется на первой части курсовой работы. В зависимости от вида и 

влажности сырьевых материалов производится выбор и обоснование ассортимента, разра-

батывается функциональная схема производства и проводятся технологические расчеты 

производственной программы и материального баланса производства. 

 Задания студенту по методическим указаниям выдает преподаватель. Чертеж цеха вы-

полняется на листе формата А1, желательно в автокаде. 

Вариант задания: 

Рассчитать цех завода по производству керамического кирпича пластическим спо-

собом формования мощностью 30 млн. штук в год. 

 Завод оснащен следующим оборудованием:  Питатель глины ящичный -1, вальцы 

камневыделительные -1, смеситель 2-х вальный -1, вальцы тонкого помола -2, пресс -1, 

резчик бруса -1, разгрузчик -1, печь – 1, сушила камерные -1, Тележка электропередаточ-

ная – 1, сушильные рамки из оцинкованной стали – 50 000, транспортеры -6. 

Карьерная влажность глинистых материалов – 17 %. Потери при прокаливании, и 

состав сырьевой смеси берется из первой части курсовой работы. (например: Сырьевым 

материалом являются  глина Павлоградского месторождения с   влажностью 17 % ). 

 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

Дисциплину читают в течение двух семестров. Форма аттестации – экзамены в 7 и 8 

семестрах. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

По 1 части: 

 

1. Что означает термин «керамика», «строительная керамика». 

2. Глинистые материалы. Теория их образования. Классификация. 

3. Микроструктура керамики. Зависимость свойств керамики от микроструктуры. 

4. Плавни и отощители. Классификация. Их роль в керамической технологии. 

5. Плотность.  Пористость. Водопоглощение. Их влияние на свойства керамики. 

6. Эффективная керамика. Зависимость теплопроводности керамики от пористости. 

7. Коэффициент термического расширения. Взаимосвязь КОТР и КЛТР. Величины 

КЛТР для различных видов керамики. 
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8. Механическая прочность керамики. Факторы, влияющие на механическую проч-

ность. 

9. Способы переработки керамического сырья. 

10. Морозостойкость керамики. Факторы влияющие на морозостойкость. 

11.  Пластическое формование. Оборудование. Достоинства и недостатки этого спосо-

ба производства. 

12.  Добыча керамического сырья. Экологические проблемы добычи и переработки. 

13.  Термическая стойкость керамики. Факторы, влияющие на термическую стойкость. 

14.  Смесительное оборудование в керамической технологии. Классификация. Досто-

инства и недостатки смесителей. 

15.  Способы обогащения керамического сырья. 

16.  Химическая стойкость керамических материалов. Факторы влияющие на химиче-

скую стойкость. 

17.  Способы подготовки грубодисперсных и тонкодисперсных масс. Оборудование. 

18.  Воздушно-сухая усадка керамических изделий. Факторы влияющие на усадку. 

Причины брака изделий при сушке. 

19.  Огнеупорность керамических материалов. Факторы, влияющие на огнеупорность. 

20.  Полусухое прессование. Оборудование. Достоинства и недостатки этого способа 

производства. 

21. Сушка керамических материалов. процессы, протекающие при сушке. Оборудова-

ние. 

22.  Экологические проблемы при производстве керамических изделий. 

23.  Способ формования изделий с помощью шликеров на основе органических пла-

стификаторов. 

24.  Спекание керамических материалов. 

25.  Шликерное литье керамических материалов. Достоинства и недостатки этого спо-

соба производства. 

26.  Процессы, протекающие при обжиге керамических материалов. 

27.  Свойства глин и факторы, влияющие на них. 

28.  Камерные и туннельные сушилки. Достоинства и недостатки этих видов сушилок. 

29.  Модель жидкостного спекания. Примеры изделий, спекание которых протекает по 

этой модели. 

30. Техногенные продукты. Возможность их использования в керамической техноло-

гии. 

31.  Грубодисперсная строительная керамика. 

32.  Модель твердофазного спекания керамических материалов. Примеры, наиболее 

полно характеризующие спекание по этой модели. 

33.  Огневая усадка керамических материалов. Факторы, влияющие на огневую усадку. 

34.  Требования к глинистому сырью. Примеси в глинистом сырье.  

35.  Реакционное спекание керамических материалов. Примеры модели реакционного 

спекания. 

36. Подготовка тонкодисперсных масс. Оборудование для подготовки тонкодисперс-

ных масс. 

37.  Термические свойства керамических материалов. 

38.  Спекание керамики зернистого строения. 

39.  Флюсующие добавки в производстве керамических материалов. 

40. Процессы, протекающие при обжиге керамических изделий. 

41. Полиморфные превращения кремнезема при обжиге керамических изделий. 

42. Искусственные отощители в производстве строительной керамики. 

43. Процессы, протекающие при сушке керамических материалов. Критическая влаж-

ность. 
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44. Кольцевые, туннельные и щелевые печи для обжига керамических материалов. 

Достоинства и недостатки. 

45. Принципиальная технологическая схема производства керамических материалов. 

Основное оборудование.. 

 

По 2 части: 

 

1. Требования к сырью для производства фаянсовых изделий. 

2. Производство красного кирпича методом пластического формования. 

3. Свойства фаянсовых изделий. Основные отличия в режимах обжига фарфоровых и 

фаянсовых изделий. 

4. Канализационные трубы. Особенности технологии. Свойства. 

5. Производство керамзитового гравия. Свойства и применение. 

6. Основные требования к сырью для производства фасадного кирпича. 

7. Классификация изделий тонкой керамики. Фарфор. Полуфарфор. Фаянс. Особен-

ности технологии. Свойства. Области применения. 

8. Производство керамзитового песка в печах кипящего слоя.. 

9. Сырье для производства плитки для внутренней облицовки стен. Основные свойст-

ва облицовочной плитки. 

10. Эффективная строительная керамика. Особенности технологии. Свойства. Области 

применения. 

11.  Коэффициент термического расширения глазури. Методы расчета глазурей. 

12.  Сырье для производства лицевого кирпича. Основные свойства лицевого кирпича. 

13.  Производство керамической черепицы. Технология. Свойства. Области примене-

ния. 

14.  Производство лицевого кирпича. Технология. Свойства. Применение. 

15.  Классификация фарфоровых изделий. Мягкий фарфор. Твердый фарфор. Костяной 

фарфор. Особенности технологии. Свойства. 

16.  Глазури. Классификация. Виды. Области применения. 

17.  Сырье для производства плитки для полов. Основные свойства плитки. 

18. Производство дренажных труб. Свойства. Области применения. 

19.  Огнеупорные материалы. Общая характеристика. Классификация. Технология. 

Свойства. Области применения.   

20. Сырье для производства аглопорита. Основные свойства аглопорита. 

21.  Автоматизированные конвейерные линии по производству керамических плиток 

для внутренней облицовки стен. 

22.  Борно-цирконовые глазури. Свойства. Области применения. 

23.  Шамотные огнеупоры. Сырье. Технология. Свойства. Применение. 

24.  Сырые глазури. Области применения. 

25.  Сравнительная характеристика фарфора, полуфарфора, фаянса. 

26.  Требования к сырью для производства санитарно-строительной керамики. 

27. Керамические фасадные плитки и плитки для пола. Особенности технологии. 

Свойства. Области применения. 

28.  Оксидная керамика. Основные представители. Особенности технологии. Свойства. 

Области применения. 

29.  Технология производства искусственных пористых заполнителей: керамзита, аг-

лопорита.  

30.  Капсели и гипсовые формы в керамической промышленности. Ии свойства и на-

значение. 

31.  Производство фасадного кирпича. Особенности технологии. Свойства. Примене-

ние. 
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32. Пароувлажнение и вакуумирование керамических масс в производстве стеновой 

керамики. 

33. Санитарно-керамические изделия. Общая характеристика. Свойства. Назначение. 

34.  Эффективная керамика. Общая характеристика. Перспективы развития. 

35.  Периклазовые огнеупоры. Технология. Свойства. Назначение.  

36.  Особенности производства керамического гравия в двухбарабанной печи.  

37.  Производство кирпича методом полусухой технологии. Особенности технологии. 

Свойства. 

38.  Динасовые огнеупоры. Технология. Свойства. Назначение. 

39.  Корундовая керамика. Технология. Свойства. Применение. 

40.  Особенности обжига фарфоровых и фаянсовых изделий. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

и практические занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностя-

ми). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания про-

водятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть дос-

рочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических заня-

тиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения.  

- Оценка по курсовой работе и курсовому проекту выставляется на основании ре-

зультатов защиты на комиссии обучающимся курсовой работы при непосредствен-

ном участии преподавателей кафедры, руководителя курсовой работы, с возмож-

ным присутствием других обучающихся из учебной группы. Результаты защиты 

(оценка) вносятся в аттестационную ведомость курсовой работы с указанием темы 
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курсовой работы, а также в зачетную книжку в раздел «Курсовые проекты (рабо-

ты)». 

Процедура защиты курсовой работы и курсового проекта определена Положением о кур-

совых работах (проектах) ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля)  

 

№ 
п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ НИУ  МГСУ   

1 Специальная химиче-

ская технология  тон-

кой и строительной 

керамики ч.1,2 

Технология стеновых, отделочных, кровель-

но-гидроизоляционно-герметизирующих 

строительных материалов и изделий [Текст] : 

учебное пособие для студентов ВПО, обу-

чающихся по программе бакалавриата / А. А. 

Суслов [и др.]. - Москва : АСВ, 2013. - 288 с.  

21 10 

2 Специальная химиче-

ская технология  тон-

кой и строительной 

керамики ч.1,2 

Соков, В. Н. Энергоэффективная скоростная 

технология получения высокотемпературных 

теплоизоляционных материалов [Текст] : 

[монография] / В. Н. Соков ; Московский 

государственный строительный университет. 

- Москва : МГСУ, 2014. - 327 с.  

15 10 

3 Специальная химиче-

ская технология  тон-

кой и строительной 

керамики ч.1,2 

Попов К.Н. Оценка качества строительных 

материалов [Текст]: учебное пособие для 

вузов / К. Н. Попов, М. Б. Каддо, О. В. Куль-

ков ; под общ. ред. К. Н. Попова. - Изд. 3-е, 

стер. – М.: Студент, 2012. - 287 с. 

250 10 

Дополнительная литература: 
  НТБ НИУ  МГСУ   

1 Специальная химиче-

ская технология  тон-

кой и строительной 

керамики ч.1,2 

   Химическая технология керамики [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специ-

альности "Химическая технология тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материа-

лов" / Н. Т. Андрианов [и др.] ; под ред. И. Я. 

Гузмана. - изд. 2-е., испр. и доп. - Москва : 

Стройматериалы, 2012. - 493 с.  

5 10 

2 Специальная химиче-

ская технология  тон-

кой и строительной 

керамики ч.1,2 

Строительные материалы [Text] : учеб.-

справ. пособие / под ред. Г. В. Несветаева ; 

[Г. А. Айрапетов [и др.] ; рец.: П. Г. Комо-

хов, Е. М. Чернышев]. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 603 с.  

2 10 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть http://www.runnet.ru/ 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=�����&P21DBN=�����&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
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России 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выде-

лять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

4. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

5. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

6. Уделить внимание следующим понятиям: химический, минералогический состав клин-

кера и модульные характеристики, технология производства портландцемента, физико-

химические процессы обжига портландцементного клинкера, гидратация, твердение и 

коррозия портландцемента и др. 

7. Просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. К примеру, из перечня вспо-

могательной литературы НТБ МГСУ [1]: «Глинами называют  тонкодисперсные осадоч-

ные горные породы, состоящие в основном из гидроалюмосиликатных минералов и спо-

собные при замачивании водой образовывать легко деформируемую пластичную массу, 

которая при высыхании сохраняет приданную ей форму, а после обжига приобретает 

камнеподобное состояние». 

8. Отбор необходимого материала для написания курсовой работы; формирование выво-

дов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи. 

Конкретные требования по выполнению и оформлению курсовой работы находятся в 

методических материалах по дисциплине. 

1 Самченко С.В. Специальная химическая технология тонкой, строительной керамики. 

[Текст]: методические указания к  практическим работам для студентов направления 

«Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» / С.В. Самченко, 

Т.В. Ревенок – М.: МГСУ, 2015. 

9. Отбор необходимого материала для написания курсового проекта; формирование вы-

водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи. 

Конкретные требования по выполнению и оформлению курсового проекта находятся в 

методических материалах по дисциплине. 

1 Самченко С.В.,  Ревенок Т.В. Специальная химическая тонкой и строительной кера-

мики [Текст]: методические указания к курсовому проекту для студентов направлений 

«Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» / С.В. Самченко, 

Т.В. Ревенок – М.: МГСУ, 2015. 

10. Подготовка к лабораторным работам по методическим указаниям 

1. Самченко С.В., Ревенок Т.В. Технология керамики и огнеупоров. [Текст]: лаборатор-

ный практикум для студентов направлений «Технология тугоплавких неметаллических и 

http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
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силикатных материалов» / С.В. Самченко, Т.В. Ревенок – М.: МГСУ, 2015. 

2.Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов [Текст]: учебное пособие для 

вузов / К. Н. Попов, М. Б. Каддо, О. В. Кульков ; под общ. ред. К. Н. Попова. - Изд. 3-е, 

стер. – М.: Студент, 2012. - 287 с. 

 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

 

Проверка курсовых работ, курсовых проектов и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

11. 2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса  

Использование основного программного обеспечения персонального компьютера: 

Microsoft Word и Microsoft Excel, AutoCAD. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине «Специальная химическая технология тонкой и 

строительной керамики» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 
№ 

п/п 
Вид учебного занятия 

 
Наименование оборудования № и наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий  

1 2 3 4 

1 Лекции 

Мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудова-

ния 
 

Аудитории для прове-

дения занятий лекци-

онного типа в соот-

ветствии с перечнем 

аудиторного фонда 

 

http://elibrary/
http://www/
http://www/
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2 Лабораторные занятия 

Термометр цифровой ТЕН-5 

Пресс универсальный настольный циф-

ровой ВМ 43 

Визкозиметр Суттарда ВС 

Визкозиметр Суттарда ВС 

Прибор ВИКА ОГЦ-1 

Прибор ВИКА ОГЦ-1 

Печь муфельная ЭКПС 10 тип СНОЛ 

1250 ℃ 

Весы ACOM JW-1-3000 

Весы ACOM JW-1-3000 

Виброплощадка ЛКМ-3 

Шаровая мельница LE-101 

Вибрационная мельница EV-784 

013 УЛК, Лаборато-

рия "Технологии изо-

ляционных строи-

тельных материалов и 

изделий" 

3 Практические занятия 

Мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудова-

ния 

Аудитории для прове-

дения занятий семи-

нарского типа в соот-

ветствии с перечнем 

аудиторного фонда 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования и с учетом ре-

комендаций примерной основной образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 


